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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Motivation

Organische Molekile werden in der Industrie bereits standardmayig in Halbleiter-
bauteilen eingesetzt, z.B. in Felde ekttransistoren, in Solarzellen oder organischen
Leuchtdioden(®® Die immer groyer werdenden Anforderungen an elektronische
Halbleiterbauelemente erfordern Sto e mit maygeschneiderten chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften. Somit ist das Interesse an der Synthese, der Charakteri-
sierung der elektronischen Eigenschaften und an dem Adsorptionsverhalten héherer
Acene und Periacene auf einen moglichen Einsatz dieser Verbindungen in der orga-

nischen Elektrotechnik zurUckzufUhreﬁ.Za 25

Die homologen Reihen der Acene und Periacene gehoren formal zur Gruppe der
Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwassersto @PAKs) und sind strukturell wie
ein eindimensionales Graphenband mit Zick-Zack-Kante aufgebaut, da sie aus ei-

ner de nierten Anzahl n linear anellierter, kondensierter Benzolringe bestehen (Vgl.

Abb.1).
2000
Tetracen (4A)

acen

Pentacen(5A)

Hexacen(6A)

Nanograghen e LI

Heptacen(7A)

Abbildung 1: Allgemeine Strukturformeln von Acenen und Periacenen.

Die den Acenen strukturell verwandte Verbindung Graphen ist eine interessan-
te zweidimensionale Kohlensto modi kation mit einem wabenférmigen Aufbau, bei
dem alle Kohlensto -Atome sg-hybridisiert sind. Dieses Material zeichnet sich durch
seine herausragenden mechanischen Eigenschaften, eine groye Flexibilitéat, eine gute

Warme- und elektronische Leitfahigkeit aus, weshalb es vielfach, von Medizinpro-

1



1 Einleitung

dukten bis hin zur Halbleiterindustrie, eingesetzt wird27 28

Acene und Periacene weisen ebenfalls besondere Eigenschaften auf: Sie sind auf-
grund ihres variablen HOMO-LUMO-Abstandes und der hohen Ladungstragermo-
bilitat fir organische Halbleitermaterialien besonders interessaft? 30 Tetracen
und Pentacen wurden intensiv untersucht und werden bereits als Bauteile in Sen-
soren, Batterien sowie organischen Leuchtdioden, Solarzellen und organischen Feld-
e ekttransistoren eingesetzt(.3l' 26,32 29 pjg nachstgroyeren Acene Hexacen und
Heptacen weisen eine zunehmende kinetische Instabilitat gegentiber Sauersto und
Licht auf, und ihre geringe Loslichkeit erschwerte lange Zeit den Zugang zu ih-
rer spektroskopischen Charakterisierun@g.?” 34 35 36 Fyr eine Anwendung in der
Halbleiterindustrie ist ein detailliertes Verstandnis tber die Grenz &cheneigenschaf-
ten, das Filmwachstum und die chemischen Stabilitat in der Gasphase und im Film
essentiell.

Das Interesse am-Periacenen wird durch die theoretische Berechnung zur Vor-
hersage einer ungewohnlichen elektronischen Struktur, unter anderem eine erhebli-
che Verkleinerung der HOMO-LUMO-Llcke bei der Verlangerung desPeriacens,
begriindet3?

Die nasschemische Synthese langerer Periacene, so wie Peritetracen und Peripen-
tacen, stellt bis heute eine Herausforderung dar und wurde noch nicht ver6 ent-
licht. Alternativ zum nasschemischen Ansatz konnten bereits unter anderem erfolg-
reich Peritetracen, Peripentacen und Bisanthren auf Metallober &chen hergestellt
werden(12 13 21 38 pje Oper achensynthese ist eine alternative Methode zur Er-
zeugung von schwer zugéanglichen Verbindungen. Bisher ist nur sehr wenig tUber Peri-
tetracen bekannt. Die Herstellung, die Charakterisierung der elektronischen Struktur
und des Schichtwachstums dieser neuen Verbindung ist der erste Schritt in Richtung

einer moglichen Anwendung als organisches Halbleitermaterial.

1.2 Aufbau und Zielsetzung

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in vier Teile unterteilt. Die ersten beiden Kapitel
(Kap. 4.1 und 4.2) handeln von der spektroskopischen und mikroskopischen Cha-

rakterisierung langerer Acene (Tetracen bis Heptacen) auf Cu(110)- und Ag(110)-

2



1 Einleitung

Kristallen an der Grenz &che und im Film. Es wurden Uber physikalische Gasab-
scheidung Monolagen bis wenige Nanometer, auf zuvor praparierten Einkristallen
aufgedampft und mittels Rontgen- und UV-Photoelektronenspektroskopie (XPS und
UPS), winkelaufgeltster UPS (ARUPS), Photoelektronen-Orbital-

Tomographie (POT), Réntgenabsorptionsspektroskopie (XAS), Rastertunnelmikro-
skopie (STM) und niederenergetischer Réntgenbeugung (LEED) untersucht.

Die Analytik soll den Fragestellungen nachgehen, wie sich das Adsorptionsverhal-
ten in Abhangigkeit der Acenlange und des Substrates beschreiben lasst und welche
elektronischen Eigenschaften diese Molekile im Film und an der Grenz ache zum
Metallsubstrat besitzen.

Die strukturelle Anordnung der Molekile soll mit Hilfe von STM- und LEED-
Messungen analysiert werden und Hinweise auf die Wechselwirkung mit dem Me-
tallsubstrat liefern. Uber die Charakterisierung der elektronischen Struktur der un-
besetzten Molekilorbitale durch eine Analyse der C K-Absorptionskante und POT-
Messungen von Hexacen an der Grenz ache zu Silber und Kupfer soll ein moglicher
Ladungstransfer zwischen Metall und organischen Molekulen aufgeklart werden. Zu-
satzlich sollen die unterschiedlichen Ein ussfaktoren auf den resultierenden Ober-
achendipol an der Grenz ache untersucht und in der Reihe der Acene verglichen
werden. Ziel ist es zudem, die C 1s-Rumpfniveaus der Acene an der Grenz ache und
im Film mit Hilfe eines theoretischen Fit-Modells zu beschreiben und mit Dichte-

Funktional-Theorie-Rechnungen (DFT) zu vergleichen.

Das néachste Kapitel (Kap. 4.3) handelt von der Reaktivitat und elektronischen
Struktur von Heptacen in der Gasphase und im Festkorper. Mittels Photoion-
Photoelektron-Koinzidenzspektroskopie (ms-TPES) konnte das Photoelektronenspek-
trum von Heptacen in der Gasphase gemessen werden. Dazu wurde ein Molekilstrom
in der Gasphase unter Vakuumbedingungen mit UV-Strahlung photoionisiert. Mit
Hilfe von Franck-Condon-Simulationen (FCS) konnen die Schwingungsfeinstruktu-
ren der isolierten Molekile beschrieben und mit den experimentellen Daten der
ms-TPES-Messungen verglichen werden. Uber den Vergleich von experimentell er-

mittelten mit theoretischen lonisierungsenergien und Elektronena nitaten lange-
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rer Acene soll die fundamentale Bandlicke ermittelt werden. Ebenso sollen tber
Elektronenspinresonanz-Messungerrfgl. electron paramagneticresonance, EPR
Rickschlusse uber die Stabilitat von Heptacen im Festkdrper gewonnen werden, die

fur eine mogliche Anwendung in der Halbleiterindustrie von Nutzen sind.

Der letzte Teil (Kap. 4.4) steht im Fokus der Ober achenreaktion von 1,1'-Bitetracen
zu Peritetracen auf Cu(110) (Vgl. Abb.2). Es soll gezeigt werden, dass aus 1,1'-
Bitetracen-Molekulen auf einem reinen Cu(110)-Kristall beim Erhitzen auf 258G
durch eine Schollreaktion Peritetracen-Molekile entstehen kénnen, Tetracen hinge-

gen unter den gleichen Bedingungen nicht reagiert.

OO0 a0

on-surface ‘..
—_—

1,1 -Bitetracen Peritetracen

Abbildung 2: Ober achenreaktion von 1,1'-Bitetracen zum Peritetracen.

Zunachst einmal soll die Stabilitat der Molekile unter Ultrahochvakuum-
Sublimations-Bedingungen Uberprift werden: Ein Vergleich der IR-Spektren von Te-
tracen und 1,1'-Bitetracen im KBr-Pressling (in Transmission) und im aufgedampf-
ten Film (PM-IRRAS) soll den Beweis liefern, dass die 1,1'-Bitetracen-Molekile bei
der Sublimation im Vakuum intakt bleiben. Auyerdem soll tber DFT-Rechnungen
und STM-Messungen der geheizten Tetracen- und 1,1'-Bitetracen-Schichten auf
Cu(110) eine mogliche Ober &chenreaktion untersucht werden. Zudem soll die elek-
tronische Struktur von Tetracen und 1,1'-Bitetracen mittels XPS untersucht werden.
Die C 1s-Rumpfniveaus sollen erste Hinweise auf die elektronische Struktur der Mo-
lektle im Film, an der Grenz d&che zum Metall und nach der Ober &chenreaktion

liefern.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Acene: Reaktivitat und Aufbau

Acene besitzen die allgemeine Summenformel«{&H 2.4 ), bestehen ausn linear
verkniipften Benzolringen und gehéren formal zu delRolyzyklischen Aromatischen
Kohlenwassersto en(PAKSs). Aufgrund ihrer vorteilhaften physikalischen und opti-
schen Eigenschaften werden die kirzeren Homologen der Acen-Reihe, wie z.B. Te-
tracen und Pentacen, langst vielfaltig in der Halbleiterindustrie, z.B. in Solarzellen
(engl. solar cell3 oder organischen Felde ekttransistoren éngl. organic eld e ect
transitor ), eingesetzt(.26 39 Allerdings hangen sowohl die Reaktivitat als auch die
fur die Anwendung wichtigen Materialeigenschaften stark von der Lange des
Systems ab. Das macht langere Acene, wie Hexacen und Heptacen, zu interessanten
Materialien fur die Halbleiterindustrie, deren Anwendung allerdings durch eine ver-

groyerte Instabilitdt gegentber Sauersto und Licht erschwert ist40

Die Reaktivitat der Acene lasst sich mit der von Erich Clar im Jahr 1972 beschrie-
benen Regel erklarenClar's Regelbesagt, dass die PAKs (Abb.3) mit der gréyten

Anzahl an aromatischen -Sextetten besonders stabil sinéft: 42

Abbildung 3: Clar Resonanzstrukturen von Hexacen.-Sextett (Kreis) ist Gber alle

Ringe des Molekils delokalisiert. Gezeichnet nach Referéfy.

Diese Regel hat zur Konsequenz, dass langere Acene, die nur efdextett auf-
weisen, zunehmend reaktiv sind, obwohl sie weiterhin miti42) -Elektronen (n=
0,1,2,3,..) dieHtckel-Regefur planare, monozyklische Systeme erfiilléh® und so-
mit zu den Aromaten zahlen. Die groyeren Homologen der Acen-Reihe gehoren
deswegen aufgrund ihrer elektronischen Struktur zu den PAKs mit groyter Reak-
tivitat und gehen auch fur Aromaten untypische Reaktionen, wie z.B. Diels-Alder-
Reaktionen, ein(33

2004 hat die Gruppe von Prof. Bendikov tiber DFT-Rechnungen gezeigt, dass groyere
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Acene (Hexacen bis Decacen) eine positive CASSCF Triplett-Singulett-Energiellicke
( E(T-OS)) aufweisen. Sie besitzen deswegen einen o enschaligen Singulett-
Grundzustand (engl. singlet open-shell(44) Nach der Arbeit von Hachmannet al.
haben die langeren Acene einen biradikalischen elektronischen Grundzust4h.
Bedingt durch den radikalischen Charakter langerer Acene kdnnen sie uber eine
Kekulé- und eine Nicht-Kekulé-Struktur dargestellt (Abb.4) werden. Die Nicht-
Kekulé-Darstellung wird dann verwendet, wenn man den radikalischen Charakter
von PAKs beschreiben will. Im energetischen Vergleich zur Kekulé-Struktur besitzt
jedes Acen in diesem Fall zwei statt einem aromatischen Sextett und eine Bindung

weniger.

Abbildung 4: Nicht-Kekulé- und Kekulé-Struktur von Heptacen nach Referen®

Mit zunehmender Lange der Acene (bis Undecacen) nimmt die lonisierungsener-
gie ab, wahrend die Elektronena nitat gleichzeitig anwachst46 29 18 6,47 pieg
flhrt zu einer Verkleinerung der Bandliicke (Benzol f. 4.68 eV; Pentacen Epr.
2.06 e\/48)) und somit zu einer Zunahme der elektrischen Leitfahigkeit. Diese ist
groyer als bei Pentacef® 49 Diese Eigenschaften machen vor allem Hexacen und
Heptacen zu besonders interessanten organischen Halbleitermaterialien mit erstaun-

lich groyen Ladungstragermobilitaten von 4.28 und 2.2 civs. 4 50

2.2 Synthesestrategien von langeren Acenen und Periacenen

Obwohl die erste erfolgreiche Synthese von Hexacen bereits im Jahr 1939 stattge-
funden hat, ist aufgrund der schlechten Léslichkeit und hohen Reaktivitat der Ver-
bindung nicht viel Gber sie bekannt®D Gangige Syntheserouten von Hexacen sind

in Abb.5 dargestellt. Die erste Synthese von Hexacen geht auf Clar und Marschalk
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zuriick 3 92 zyr gleichen Zeit erzeugten sie den nachsten Nachbarn von Pentacen
aus Dihydrohexacenen, indem sie die Vorlauferverbindungen mit Kupfer verrieben
und auf 300°C erhitzten (vgl. Abb.5, rechts unten). Watanabeet al. beschrieben
zum ersten Mal die erfolgreiche Synthese von Hexacen aus einer Monoketon-Vorstufe
(Abb.5, links oben). Sowohl das Erhitzen als auch die Bestrahlung einer THF-LOsung
des Vorlaufers mit einer Lichtquelle ( = 365 nm) fuhrte zur gewiinschten Verbin-
dung. Zusatzlich gelang es ihm die Kristallstruktur im Festkérper zu bestimmen:
Hexacen kristallisiert in einem Fischgratenmustergngl. herringbone structurg, bei
dem die Struktur tber - und - Wechselwirkungen des Kohlensto gerists sta-
bilisiert wird, so wie bei Pentacerf>® Hexacen weist im Festkorper unter Aus-
schluss von Licht und Sauersto eine hohe Stabilitéat auf. Dies ist auf die rdumliche
Anordnung der Molekile zurtickzufihren: Im Fischgratenmuster liegen die Hexa-
cenmolekile nicht direkt Gbereinanderdngl. -stacking), somit wird eine Dimeri-
sierung erschwert. Ebenso konnten die Autoren die Ladungstragermobilitat (4.28
cm?V 1s 1) und die Leitfahigkeit (2.21 x 1¢ Sm !) der Molekiile im Festkdrper
messer® Die Synthesemethode hat sich auch fur noch langere Acene bewahrt: So
gelang erst kirzlich die Synthese von Heptacﬁ-:f':tg und Nonace®? iber die jeweili-
gen Monoketon-Vorstufen. Im Arbeitskreis Bettinger gelang die Synthese von Hexa-
cen aus der 6,15-Hexacenchinon-Vorstufe Uber eine modi zierte Meerwein-Ponndorf-
Verley-Reduktion (MPV) (Vgl. Abb.5, rechts oben). Die Dihydrohexacene, die dabei
als Nebenprodukte entstehen, lassen sich Uber eine Gradientensublimation abtren-
nen. Aus Molekilen dieser Syntheseroute wurde zum ersten Mal gezeigt, dass sich
Hexacen Ime auf einkristallinen Substraten (Au(110) und Cu(110)O(2x1)) erzeugen
lassen® ©9 Maglich ist auch die Synthese von Pentacen, Hexacen und Heptacen
Uber eine photochemische Strating-Zwanenburg-Reaktion aus derDiketonen in

der Edelgas-Matrix bei sehr tiefen Temperaturen (Vgl. Abb.5, links unten()‘?‘)
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Abbildung 5: Literaturbekannte Syntheserouten von Hexacef® % 5 6)

Der nachste Nachbar in der Reihe der Acene, Heptacen, wurde erstmals im Jahre
2006 Uber Matrixisolationsspektroskopie in einer Polymer-Matrix nachgewiesé:f@)
Ein Diketonvorlaufer reagiert unter UV-Strahlung zum gewiinschten Acen. 2017
konnte von der Gruppe Bettinger zuséatzlich gezeigt werden, dass Heptacendimere
nasschemisch aus dem 6,17-Heptacenchinon Uber eine modi zierte MPV-Reduktion
hergestellt werden kbnnen und eine anschlieyende thermische Cycloreversion zu Hep-
tacen fuhrt.40 Diese Arbeit beruht in groyen Teilen auf der erstaunlichen Doktor-
arbeit von Treliant Fang aus dem Jahre 1986, der zum ersten Mal die Darstellung

langerer Acene aus Acenchinonvorlaufern beschrieben LY

Eine alternative Strategie zur Erzeugung von Acenen, die nasschemisch schwer zu-
ganglich sind, stellt die Ober &chensynthese dar. So konnten Hexaééﬁ,

Heptacen® 10 99 Octacer19, Nonacert® 10, DecacehlO 8, UndecacehtO

und DodecaceftD hergestellt werden. Wichtige Synthesestrategien sind in Abb.6
dargestellt. Heptacen und Nonacen wurden aus einerDiketonvorstufe tber ei-

ne thermische Decarbonylierungsreaktion auf einem Au(111) Einkristall hergestellt
(Abb.6, oben).(7; 8 Die erfolgreiche Darstellung von Heptacen bis Undecacen ist
durch die Dehydrogenierung von Tetrahydroacenen auf Au(111) Uber eine thermi-
sche Scholl-Reaktion méglich (Abb.6, Mitte}.10 Eine Pentaepoxy-Vorstufe wurde

verwendet, um das bisher langste, bekannte Acen -Dodecacen- herzustellen: Da-

8
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fur wurde der Vorlaufer zundchst auf die Ober ache sublimiert. Temperatur- und
spannungsinduziert ndet anschlieyend die Darstellung des Acens statt, das Uber

STM-Aufnahmen nachgewiesen werden konnte (Abb.6, unteﬁB.l’

Abbildung 6: Ober &chensynthesen von Heptacen bis Dodecacgh8 9 10 11

Die Ober achensynthese ist eine vielversprechende Methode, allerdings ist ihr
Einsatz auf Submonolagen bis Monolagen beschrankt. Auch konnte die Erzeugung
von de nierten Filmen und dickeren Schichten Uber diese Methode bis jetzt nicht

erzielt werden.

Abbildung 7: Ober achensynthesen von Peritetracen und Peripentacen nach den
Referenzerf12 13

Auch bei den Periacenen hat sich die Ober achensynthese als Synthese-Strategie
bewahrt (Abb.7). Peritetracen und Peripentacen konnten aus unterschiedlichen nicht-

planaren Vorlaufern thermisch auf einer Au(111)-Ober ache hergestellt werdéh? 13

2.3 Struktur der (110)-Ober achen von Kupfer und Silber

Allgemein kann man sagen, dass je nach Symmetrie und elektronischer Struktur der

Ober ache unterschiedliche Anordnungen und Substrat-Molekil-Wechselwirkungen

9
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moglich werden. Wenn sich ein Molekul der Ober &che nahert, werden hauptsach-
lich zwei Grenzfélle der Substrat-Molekul-Wechselwirkungen unterschieden: Chemi-
sorption und Physisorption. Bei der Chemisorption handelt es sich um eine meist
irreversible Wechselwirkung, bei der die Molekiile stark und in kurzer Distanz an die
Ober ache gebunden sind, sodass sich die elektronische Struktur der adsorbierten
Molekile verandert. Dagegen spielen bei der Physisorption meist schwachere Bin-
dungskrafte, wie z.B. van-der-Waals- (Dispersionskréfte), Dipol-Dipol- und lonen-
Dipol-Kréafte sowie Wassersto briickenbindungen, eine Rolle. Im Falle einer Physi-
sorption erwartet man einen Wert der gréyer oder gleich ist wie die Summe der van-
der-WaaIs-RadienP rvaw der Atome des adsorbierten Molekiils und des Substrats
(310 und 342 pm fir Cu/C und Ag/C).(6Q Um die Bindungsstarke abzuschétzen
kann dieser Wert mit dem experimentellen, vertikalen Bindungsabstand verglichen
werden. Die van-der-Waals-Radien von Kupfer und Silber sind Tabelle 1 zu ent-
nehmen. Es féllt auf, dass die Kupfer-Atome im Vergleich zu den Silber-Atomen
deutlich kleiner und somit schlechter polarisierbar sind. Die chemische Bindung von
Pentacen an der Grenz ache mit einem Cu(111)- und Ag(111)-Substrat wurde von
Duhm et al. und Koch et al. untersucht. Die vertikalen Bindungsabstande von 298
pm (C/Ag(111)) und 234 pm (C/Cu(111)) wurden von den Autoren Uber X-ray
standing wave-Experimente ermittelt®L 62 An beiden Grenz achen ndet eine
Chemisorption statt, die im Falle von Kupfer als Substrat deutlich starker ausge-

pragt ist.

Bei Kupfer und Silber gehdren sowohl die schmaleren d-Bénder und als auch die
breiteren sp-Bander zu den Valenzbandern des Metalls. Im Falle einer Chemisorpti-
on spalten sich die Zustdnde des Molekiils in antibindende und bindende Molekulor-
bitale auf. Man kann die Starke der Chemisorption mit der Wechselwirkungsstéarke
korrelieren. Im Falle einer starken Bindung werden hauptsachlich bindende Mole-
kiulorbitale besetzt, wobei die Fullung der Orbitale von der energetischen Position
und der Verbreiterung der d-Bander abhangt. Zwischen Kupfer und Silber &ndert
sich die Struktur der d-Bénder, die bei Kupfer weniger energetisch breit und in der

Nahe des Fermilevels lokalisiert sind (Ag = ca. 4-8 eV, Cu = ca. 2-4 eV). Dies ist

10
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eine Ursache fur die erhdhte Reaktivitat von Kupfer im Vergleich zu Silber.
In Tabelle 1 sind wichtige atomare und physikalische Eigenschaften der d-Metalle
Kupfer und Silber dargestellt.

Tabelle 1: Vergleich ausgewahlter physikalischer und atomarer Eigenschaften von

Kupfer und Silber.

Cu Ag
Elektronenkon guration Cu® = [Ar]3d 04¢ Ag® = [Kr]4d 105
Kristallgitter kubisch achenzentriert kubisch &chenzentriert
Gittervektoren a=0.361 nm a =0.409 nm
Van-der-Waals-Radius 140 pm 172 pm
Austrittsarbeit der (110)-Ober &chen
(ermittelt aus eig. UPS-Messungen)  4.49 eV 4.10 eV

Die Elektronenkon gurationen von Silber und Kupfer sind durch energetisch sta-
bile, geflillte d-Schalen gekennzeichnet. Beide Elemente be nden sich in einer Grup-
pe direkt untereinander. Die Austrittsarbeit einer Ag(110)-Ober ache liegt etwas

niedriger als die einer Cu(110)-Ober ache.

0.361 nm (Cu)
[001] 0.409 nm (Ag)

+—+
0.255 nm (Cu)
0.289 nm (Ag)

[110]

Abbildung 8: Aufbau der Cu(110)- und Ag(110)-Ober achen.

Sowohl Kupfer als auch Silber kristallisieren in einem kubisch- &chenzentrierten
Gitter. Die rechteckige Einheitszelle der (110)-Ober &che wird aus zwei Richtungen
aufgespannt, die [001]- und die [D]-Richtung, die mit den Vektoren a, b beschrieben

werden kdnnen. Die Langen der Vektoren a,b betragen |a|(Cu) =0.361 nm, |a|(Ag) =

11
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0.409 nm und |b|(Cu) = #% = 0.255 nm, |b|(Ag) = # = 0.289 nm. Die geometrische
Struktur der (110)-Ober ache wurde in Abb.8 dargestellt.

2.4 Methoden
2.4.1 Photoelektronenspektroskopie (PES)

Die Photoelektronenspektroskopie ist eine zerstérungsfreie, ober &chensensitive Ana-
lysenmethode, die seit den 1950er und 1960er Jahren vor allem durch die Arbei-
ten von Kai Siegbahnet al(63 Bekanntheit erlangt hat. Die kernnahen Rumpf-
elektronen (Rontgenphotoelektronenspektroskopie, XPS) oder die Valenzelektronen
(Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie, UPS) werden je nach Energie der An-
regungsstrahlung aus der Probe emittiert und untersucht. PES beruht auf dem
auyeren photoelektrischen E ekt der besagt dass Elektronen aus dem Festkorper
ins Vakuum angeregt werden kénnen, wenn die Energie der Anregungsstrahlung
mindestens so groy ist wie die Austrittsarbeit des Materials. Dieser photoelektrische
E ekt wurde von Heinrich Hertz und Wilhelm Hellwachs 1887 in unterschiedlichen
Versuchen untersucht und entdeckt®4 69 1m Jahre 1905 fand Albert Einstein die
physikalische Erklarung und wurde dafir in spateren Jahren mit dem Nobelpreis

ausgezeichne&.%)

Freie

E i i
Elektronen v { NG
p i)

Gebundene 3s e o
Elektronen

Probe Spektrum Analysator

Abbildung 9: Schema zur Erklarung der Emission von Photoelektronen. Abbildung

gezeichnet nach G(‘jpeI/ZiegIe(r;.M)

Es wird die kinetische Energie k, der Elektronen gemessen und aus der Energie

12
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der Anregungsstrahlung (h) und der Austrittsarbeit des Spektrometers ¢ die fur

einen chemischen Zustand spezi sche Bindungsenergig lierechnet (Gl.1, Abb.9).
h = Ep+ Ekn + s 1)

In erster Naherung kann man die Bindungsenergie mit der Energie des Orbitals
gleichsetzen Koopmans-Theoren)].(%) Diese Naherung berucksichtigt allerdings kei-
ne Relaxationsprozesse bzw. Endzustandse ektengl. nal state e ects). Im Fest-
korper und an der Grenz ache zum Metallsubstrat kénnen diese E ekte einen ent-
scheidenden Ein uss haben. Das bei der Photoemission entstandene Loch kann tGber
eine Umverteilung der Elektronendichte abgeschirmt werden, so dass real eine nied-
rigere Bindungsenergie resultierténgl. polarisation screeninund es kann ein ne-
gatives Potential auf der Metallober ache induziert werden (Spiegelladung,

engl. mirror charge screeninyy Das Loch kann sogar Uber einen Ladungstransfer
vom Metall gefillt werden (engl. charge transfer screening Ein weiterer E ekt ist

die Aufspaltung der Emissionslinien in Multipletts aufgrund der Wechselwirkung
des Eigendrehimpulses mit dem Bahndrehimpulsed der Elektronen
(Spin-Bahn-Kopplung zum Gesamtdrehimpulsj (j=I s). Zum Beispiel sind fur
die Elektronen eines p-Orbitals IE1 ) zwei mdgliche Zustande madglich ({,, ps-2),

die ein Intensitatsverhaltnis von 1:2 2j+1) aufweisen.

Die Ober achensensitivitat der Messungen kann lber die mittlere freie Weglange
der Elektronen abgeschatzt werden. Die mittlere freie Wegléange beschreibt die
durchschnittliche Distanz, die das Elektron im Festkdrper zurticklegt, bevor es ge-
streut wird. Diese Distanz ist vom Material abh&ngig und bei ober &chensensitiven
XPS-Messungen in einem typischen Bereich von 10-20 A. Sie héngt von der Ener-
gie der Anregungsstrahlung ab und hat ihr Minimum bei einer Energie zwischen
20-200 eV. Dann werden hauptséachlich Elektronen aus den ersten Molekulschichten
emittiert. Maximal kann bei der Photoelektronenspektroskopie eine Informations-

tiefe von bis zu 30 A erzielt werden.

13
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2.4.2 Rontgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)

Uber die Analyse der Energieverteilung der kernnahen Rumpfelektronen

(engl. X -ray photoelectronspectroscopy, XP$ kbnnen wichtige Informationen tber

die chemische Zusammensetzung eines Materials gewonnen werden. Bei der Bestrah-
lung der Probe mit monochromatischer Rontgenstrahlung (1486.6 bzw. 1253.6 eV
fur die AIK ; oder Mg K ; Emissionen) kdnnen Elektronen aus den inneren Schalen
des Elements angeregt und untersucht werden. Uber die Absorption der Rontgen-
strahlung an einem Aluminiumfenster wird zusatzlich die in der Anregungsstrahlung
enthaltene Bremsstrahlung eliminiert. Neben der Emission von Rumpfelektronen
werden mit Rontgenstrahlung auch andere Prozesse im Festkdrper angeregt. So ist
es moglich, dass die Photoelektronen durch Verlustprozesse kinetische Energie abge-
ben und im Festkorper kollektive Gitterschwingungen der ElektronenRlasmoner)
oder einzelne Elektronen ghake up-, shake o -Satellitenanregen. Der groyte An-
stieg des Spektrums bei hohen Bindungsenergien wird durch niederenergetische, in-
elastisch gestreute Sekundéarelektronen verursacht. Als Folge der emissionsspezi -
schen Rumpfelektronen kénnen auyerdem Augerelektronen emittiert werden. Beim
Augerprozesswird das Rump och mit einem Elektron aus einer &uyeren Schale ge-
fullt. Die freiwerdende Energie wird anschlieyend auf ein weiteres Elektron (Au-
gerelektron) Ubertragen, sodass es ebenfalls ins Vakuum freigesetzt werden kann
(Abb.10).

Abbildung 10: Augerprozess als Folge der Emission eines kernnahen Elektrons.

Die Augerelektronen werden nach den an dem Prozess beteiligten energetischen
Zustanden benannt. Die Bezeichnung KiL,.; bezieht sich auf ein Loch aus der

K-Schale, das Uber ein Elektron des tEnergieniveaus geftillt wird. Die restliche

14
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Energie wird auf ein Elektron des L3-Zustandes ubertragen, welches ins Vaku-
um emittiert wird. Anstatt der Energielibertragung auf ein Augerelektron ist es
maoglich, dass die Uberschissige Energie in Form von Strahlung abgegeben wird

(Rbntgen uoreszeny.

2.4.3 Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie (UPS)

Eine Methode, die eng mit der Rontgenphotoelektronenspektroskopie verwandt ist,
ist die Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie €ngl. ultraviolet photoelectron
spectroscopy, UP$ Das Grundprinzip, der duyere photoelektrische E ekt, ist in
beiden Fallen identisch, nur erfolgt in diesem Fall eine Photoionisierung der Va-
lenzzustande der Probe mit niederenergetischer UV-Strahlung. Als Strahlungsquelle
dienen hau g Helium-Gasentladungsquellen mit einer Photonenenergie von 21.2 eV
und 40.8 eV fir die Hel- und Hell-Emissionen. Typischerweise wird dafur zwischen
einer Gluhkathode und einer Anode eine Spannung angelegt. Die Kathode emittiert
Elektronen, welche durch ein Helium-Plasma geleitet werden. Durch die Gasentla-
dung kénnen im Plasma Elektronentbergénge angeregt und Atome ionisiert werden.
Bei diesem Prozess wird Strahlung, die zur Anregung der Valenzelektronen genutzt
werden kann, frei. Uber die UV-Photoelektronenspektroskopie kann auyerdem die

Austrittsarbeit p des Systems bestimmt werden (Gl.2).
p= h d (2)

d bezeichnet die Breite des Spektrums. Bei der Photoemission wandern die Photo-
elektronen durch die Festkorperober ache und missen eine Potentialbarriere zwi-
schen dem Potential innerhalb und auyerhalb des Festkdrpers (Austrittsarbeit)

an der Ober &che Uberwinden. Somit ist die Austrittsarbeit eine materialspezi sche
Groye und steht fir die Mindestenergie, die benétigt wird, um ein Elektron aus dem
Material zu l6sen. Sie hangt vom chemischen Potential des Festkorpers und der Po-
tentialdi erenz an der Ober ache ab. Da die Volumenstruktur des Festkdrpers an
der Ober ache endet entsteht dort ein Ober achendipol, der durch die Adsorption
von organischen Molekilen auf der Ober &che verandert werden kaffh: 68 69

Es ist sogar moglich den Bedeckungsgrad an adsorbierten Molekilen tber die Aus-
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trittsarbeit abzuschatzen(’9 Die Veranderung des Dipols an der Organik-Metall-
Grenz ache héangt dabei von einigen Faktoren ab, die sich untereinander beein ussen
und nicht streng getrennt betrachtet werden konnen. Die Paulirepulsiorp(sh back

e ect) ist durch die Adsorption von Molekulen an der Ober dche bedingt: Es kommt
zu einer Coulomb-Abstoyung zwischen den unterschiedlichen Elektronendichten an
der Grenz &che. Die Elektronendichte des Metalls und des Molekuls stoyen sich
ab, wodurch eine negative Anderung des Grenz dchendipols resultiert. Diese Wech-
selwirkung ist direkt abhangig von der vertikalen Distanz zwischen den Molektlen
und der Metallober &che. Beim Ladungstransfer kann Elektronendichte vom Me-
tall zum organischen Molekil, oder umgekehrt umverteilt werden. Bei einer sehr
starken Bindung zwischen Organik und Metall wird die elektronische Struktur Gber
eine chemische Bindung und infolgedessen der Ober &chendipol verandert. Auch ein
Dipolmoment des Molekiils an der Ober ache, also ein nicht gleichmayig verteilte
Elektronendichte hat einen Ein uss auf die Austrittsarbeit. Zu guter Letzt fihrt
eine Umverteilung der Elektronendichte des Molekils in Folge der Photoemission

(Abschirmungse ektd zu einer Anderung des Dipols.

2.4.4 Winkelaufgeloste Photoelektronenspektroskopie (ARUPS)

Ein Spezialfall der UPS-Spektroskopie stellt die winkelaufgeldste Photoelektronen-
spektroskopie €éngl. angle resolvedphotoelectron spectroscopy, ARPES dar. Zu-
satzlich zur kinetischen Energie der Valenzelektronen wird der Austrittswinkel (Po-
larwinkel) der Elektronen in Bezug zur Probe bei unterschiedlichen Azimutwinkeln

( ) gemessen. Der allgemeine Messaufbau ist in Abb.11 dargestellt.
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Abbildung 11: ARPES-Messanordnung nach Damacelli et.(19 Nach der Absorp-
tion von UV-Strahlung ndet die Emission des Photoelektrons, das durch seine
kinetische Energie ki, und seinen Impuls ¢ = ~K) gekennzeichnet ist, statt. Der
Wellenvektor K hat beztiglich der Probenober &che eine parallelg kund senkrechte
Komponente k . Die polaren und azimutalen Winkel (, ) de nieren die Richtung

der emittierten Photoelektronen.

Nach der Anregung des Elektrons mit UV-Strahlung aus seinem Grundzustand
b ndet die Emission entlang aller Richtungen ins Vakuum ; statt. Allerdings

werden nur die Elektronen gemessen, die sich innerhalb der Winkelakzeptanz des
Analysators be nden.
Der Impuls der Elektronen hat eine parallele und eine senkrechte Komponente be-
zuglich der Probenober &che. Bei der Emission der Elektronen wird nur die parallele
Komponente des Elektronenimpuls%:p, bzw. des Wellenvekto!rsk !( p = : k) kon-
serviert, da es keine Translationssymmetrie entlang der Flachennormalen gibt.
Uber die parallele Komponente des Wellenvektolls; und die beim Experiment ge-
wahlten Azimutwinkel konnen die jeweiligen Anteile des Impulses/Wellenvektors
in X- und y-Richtung k., berechnet (Gl. 3,4) und Bandstrukturen (Auftragung E

gegen k) gemessen werden.

ke = kj cos( ) 3)

ky = kjj sin( ) (4)
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Uber die Gleichung 5 kann zusatzlich die Energie-Impulsbeziehung der Elektronen
im Festkrper bestimmt werderl./L 72 73 74

ki[A 1= 051" Exn [eV]sin( ): (5)

Gleichung 5 hat zur Konsequenz, dass der gemessene Wellenvektor und die Anre-
gungsenergie miteinander verkntpft sind (Vgl. Gl.1). Deswegen ist eine hohe Strah-
lungsenergie notig ist um die Messung eines groyen Polarwinkelbereichs zu gewahr-
leisten. Allerdings wird diese Methode nur fiir die Analyse der Bandstrukturen im
Valenzelektronenbereich (zwischen 10 -100 eV) genutzt. Das hat mehrere Griinde.
Zum einen ist die Au 6sung im niederenergetischen Bereich besser, da diese wieder-
um direkt von der Quadratwurzel der kinetischen Energie abhangt. Zum anderen ist
die Ober achensensitivitat in diesem Energiebereich groyer als bei der Messung mit
z.B. Rontgenstrahlung. Zuletzt ist anzumerken, dass wir in Gleichung 5 den Impuls
des Photons nicht berticksichtigen mussen. Dieser ist prop. zu/2 und somit nur

bei kleinen Anregungsenergien vernachlassigbar.

2.4.5 Photoelektronen-Orbital-Tomographie (POT)

Mit Hilfe der Photoelektronen-Tomographie éngl. photoemissionorbital

tomography, POT)kdnnen lber die Kombination aus winkelaufgeloster Photoelek-
tronenspektroskopie (ARUPS) und Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen (DFT) Mo-
lekllorbitale und die strukturelle Anordnung von Molekilen auf der Ober ache
analysiert werden(’Z 73 21 Eg handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung der
winkelaufgelosten Photoelektronenspektroskopie. Analog zu den ARUPS-Messungen
wird eine ultradiinne, geordnete Molekulschicht mit monochromatischer, elektroma-
gnetischer Strahlung im UV-Bereich bestrahlt, wahrend die Energie und Austritts-

winkel der emittierten Photoelektronen gemessen wird.
Bei der theoretischen Beschreibung des Photoemissions-Prozesses gehen wir zu-

nachst von Fermis Goldener Regel (GIl.6) aus. Sie beschreibt die Ubergangswahr-

scheinlichkeit W, , ¢ eines Elektrons vom gebundenen in den freien Zustand. Wel-
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lenfunktionen des Anfangs- und Endzustands sind mit, s gekennzeichnet.
Wh (5 iE «n) Jh bAPj ¢(;E wn)ij2(h  Ep Ef ) (6)

Folgende Annahmen/N&herungen gehen in die theoretische Beschreibung ein (76;

77).

Die -Funktion sichert die Energieerhaltung. E, E, und  stehen fur Fermi-

energie, Bindungsenergie und Austrittsarbeit.

Die Stérung (H ) wird durch den Term —° (A p) beschrieben und hangt von
dem Impulsoperatorp und dem Vektorpotential A ab. Da die Dipoln&herung
gilt (Wellenlange des Lichts ist im UV-Bereich gréyer als die Atomabstan-
de, k¥ 1), nahert sich das Vektorpotential (Af,t) =A o exp[i(Re-! t)] der

Konstanten A, an und kann vor das Matrixelement gezogen werden.
p kann als Einelektronen-Wellenfunktion beschrieben werden.

¢ wird als quasi freies Elektron und als ebene Welle beschrieben.

(engl. plane wave approximation(Gl.7):
#(¥) exp( iR¥) (7)

Unter Beriicksichtigung aller Naherungen wird die Ubergangswahrscheinlichkeit di-
rekt proportional zur Fourier-transformierten Wellenfunktion des Anfangszustandes
(G1.8).

Wy ¢ § To(ke; kyi kyp)j? (8)

Die Fourier-Transformation macht es mdglich, Uber die Winkelverteilung der Elek-
tronen im Realraum Rickschlisse auf die Impulsverteilung der Elektronen im Mo-

lektlorbital zu ziehen.

Die Experiment wird gut durch die Theorie beschrieben. Die Beziehung zwischen
dem Molekulorbital im Realraum und den Impulskarten ist in Abb. 12 dargestellit.
Man geht vom Molekdilorbital aus, welches lber eine Fouriertransformation vom

Realraum in den k-Raum tbergeht. Denkt man sich einen hemispharischen Schnitt
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durch diese 3-dimensionale Fouriertransformation gelangt man zur Impulskarte. Der

Vergleich mit den berechneten Impulskarten ist nicht selten sehr Uberzeuge‘i?&?

Experiment Theorie
3
Molekiilorbitale im Realraum ’
O 1 - .
= .
3
-
-2
~3 =2 -1 0 1 2 33 =] =1 0 1 2
s .k[‘m” (1/5) , Kioon) (1/A)
2 . 2 hohe
o i o e |
: - u
T I —
-2F -2
-3 3

-3 -2 -1 o 1 2 3 = -2 -1 o 1 2 3
geringe

koo (1/A) kioo1) (1/A) nt.

Abbildung 12: Beziehung zwischen den Molekulorbitalen von Heptacen im Real-
raum mit dem k-Raum und berechnete Impulskarten des isolierten Molekuls. x- und
y-Koordinaten sind parallel zu den Molekllachsen, wahrend z zur Molekillebene par-

allel ist. Orange und rote Spots kennzeichnen Bereiche mit hoher Intensitat.

Die Anwendungen demplane wave approximatiorwurden kritisch in der
Photoelektronen-Orbital-Tomographie bewertet!d Nichtsdestotrotz konnte gezeigt
werden dass die Methode nicht nur flr -Orbitale von groyen, planaren, -konjugierten
Molekulen verwendet werden kann sondern auch fir drei-dimensionale, 2-dimensionale
und kleine Molekiile angewendet werden karfd2 80 8D (per eine Dekonvoluti-
on konnen sich Uberlagernde Peaks in die Anteile einzelner Orbitale aufgespalten
werden(82 Die Adsorptionsgeometrie der Molekille an der Ober ache kann ermit-
telt und Reaktionsprodukte von Ober achenreaktionen identi ziert werden(®3 Eine
Methode stellt zudem die zeitaufgeloste Photoelektronen-Orbital-Tomographie dar,

die die Darstellung der vollen Impulsverteilung ermﬁglicrﬁsé
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2.4.6 ROntgenabsorptionsspektroskopie (XAS)

Die Charakterisierung der unbesetzten elektronischen Zustande und der chemischen
Bindungssituation ist mit Hilfe der Rontgenabsorptionsspektroskopie
(engl. x-ray absorption spectroscopy, XAS$ moglich. Bei dieser Messmethode wird
die Absorption einer Probe an den Absorptionskanten bei Einstrahlung von durch-
stimmbarer, linear polarisierter Rontgenstrahlung gemessen. An den Absorptions-
kanten nimmt die Absorption stark zu und es kénnen Elektronen in einen unbe-
setzten energetischen Zustand oder ins Kontinuum angeregt werden. Fur planare
-konjugierte Molekile kann uns die Intensitat der Signale etwas Uber die Orien-
tierung der Molekule verraten82 80 Die Detektion des Signals kann Uber eine
Augerelektronen- éngl. auger electron yield, AEY), Elektronen- (engl. total elec-
tron yield, TEY ), Fluoreszenz- oder Probenstrommessung erfolgen, da als Folge der
Elektronen-Anregung Strahlung freigesetzt und Augerelektronen, bzw. Elektronen
emittiert werden. In unseren Messungen haben wir die Absorption indirekt Gber ei-
ne Probenstrommessung detektiert. Die durch die lonisierung entstandenen Locher
kdnnen mit Elektronen aus dem Probentrager aufgefillt werden. Es ieyt ein Strom
im pA-Bereich, der gemessen werden kann. Bei der Anregung mit Rontgenstrah-
lung wird auch eine groye Zahl an inelastisch gestreuten Sekundarelektronen frei-
gesetzt, was das Signal-Rausch-Verhaltnis und die Ober &chensensitivitat negativ
beein usst. Dieser Untergrund kann dber ein retardierendes Feld vor dem Detektor
herausge Itert werden (engl. partial electron yield, PEY). Die Sekundarelektronen
werden im elektrischen Feld abgebremst und stéren die Messung nicht mehr. Da
fur diese Art der Spektroskopie Rontgenstrahlung mit variabler Energie benotigt
wird, wurden unsere Messungen mit Synchrotronstrahlung am Elektronenspeicher-
ring (BESSY II) durchgefuihrt. Bei der Untersuchung der Acene ist vor allem die
Kohlensto K-Kante bei einer Energie von ca. 286 eV (abgekirzt = C K-Kante) von

Bedeutung.

Bei der Ubergangswahrscheinlichkeit der Elektronen in ein unbesetztes Orbital ge-
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hen wir wieder von Fermis Goldener Regel aus (Gl.9).
Wy ¢ jh wHj ¢ij?>(h  Ep Erf ) 9)

Die Stérung (H) ist mit dem Produkt aus Ubergangsdipolmoment~ und elektri-
schen FeldvektorE gleichzusetzen (elektrische Dipolnaherung). Bei der Anregung
mit linear polarisiertem Licht kann der elektrische Feldvektor vor das Matrixelement
gezogen werden. Es ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen dem Einfallswin-

kel des Lichts und der Ubergangswahrscheinlichkeit der Elektronen (GI.10):
Wy ¢ jh §~Ej ¢ij*> cog (10)

Durch die Wechselwirkung von p-polarisierter Strahlung mit den Elektronen der
Probe bei unterschiedlichen Einfallswinkeln knnen Ruckschlusse Uber die Orientie-
rung der Molekile gezogen werden. Im einfachsten Fall von ach auf der Ober &che
angeordneten Acenen haben*- und *-Orbitale gegensatzliche Polarisationsabhan-
gigkeiten. Somit ist die Intensitat der Ubergéange bei unterschiedlichen Einfallswin-
keln maximal. Die C 1s- *-Ubergéange (ins LUMO/ LUMO+1) sind bei streifendem
Einfall ( = 10-20°), und die C 1s- *-Ubergange sind bei senkrechtem Einfall (=
90°) sehr wahrscheinlich2

2.4.7 Rastertunnelmikroskopie (STM)

Mithilfe der Rastertunnelmikroskopie €ngl. scanning tunneling microscopy, STM
kdnnen Informationen tber die elektronische Struktur und die Topogra e leitfahi-
ger Proben gewonnen werden. Der quantenmechanische Tunnele ekt beschreibt die
Tatsache, dass sehr leichte Teilchen, wie z. B. Elektronen, eine endliche Potenti-
albarriere uberwinden kénnen, auch wenn ihre kinetische Energie eigentlich dafur
Zu gering ist®) Diesen E ekt macht das STM nutzbar, indem der Elektronen uss
zwischen den besetzten und unbesetzten Zustanden zweier Leiter gemessen(md.
Die Methode wurde von Gerd Binning und Heinrich Rohrer entwickelt. Sie wurden

im Jahr 1986 mit dem Nobelpreis fur Physik fur ihre Er ndung ausgezeichnet.

Zunachst wird eine Spannung zwischen einer elektrisch leitfahigen Spitze und der
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Probe angelegt. Bei der Annaherung der Spitze an die Probe (nm Bereich) kann ein
abstandsabhéngiger Tunnelstrom gemessen werden. Die Signalintensitat des Tun-
nelstroms ist in erster Linie proportional zur Summe der Ubergangswahrscheinlich-

keiten zwischen Spitze und Probe, zur Breite der Potentialbarriere L, zur Masse des
Teilchens m und zum Verhaltnis aus Hohe der Potentialbarriere und Energie des

tunnelnden Teilchens (\§ - E) (GI.11).

q —
ITI2 exp 2L —2”“{2 E) (11)

Die Spannung, die zwischen der leitfahigen Probe und der Spitze angelegt wird,
bestimmt je nach Vorzeichen die Richtung des Tunnelstroms. Abbildung 13 zeigt das
Energieniveaudiagramm des Tunnelprozesses von einer Probe und einer Spitze. E
Er und stehen fir Vakuumniveau, Fermilevel und die Austrittsarbeiten von Probe
und Spitze. U steht fur die angelegte Spannung. Abb.13 zeigt einen Tunnelprozess

von besetzten Orbitalen der Spitze in unbesetzte Zustande der Probe.

Abbildung 13: Energieniveaudiagramm des Tunnelprozesses zwischen Probe und

Spitze.

Uber eine Variation der Spannung kdnnen unterschiedliche elektronische Zustan-
de dargestellt werden. Diese Methode macht ein reales Abtasten der Ober &che und
die Sichtbarmachung der lokalen Ober &chenstruktur moglich. Eine wichtige Vor-

aussetzung ist, dass sowohl die Probenober ache als auch Probe elektrisch leitfahig
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sind (Metalle, Halbleiter, Supraleiter). Zwei wichtige Messmodi kommen bei der

Anwendung zum Einsatz:

" Modus konstanter Hohe €ngl. constant height Es ndet keine H6henregu-
lation (z,U konstant) statt. Anstatt dessen ndet eine Ortsdnderung in der
Ebene statt. Diese Methode kann gréyere Abtastraten und eine direkte ab-
standsabhéangige Tunnelstrommessung ermdglichen. Nachteilig sind die héhe-
ren Anforderungen an die Probenbescha enheit und das vermehrte Auftreten

von Schwingungen.

Modus konstanten Stroms €ngl. constant curren): Bei diesem Messmodus
wird die Hohe beim Abtasten der Probe Uber einen elektronischen Regelkreis
verandert, so dass der Tunnelstrom (I,U konstant) konstant bleibt und die elek-
tronische Struktur der Ober ache sichtbar gemacht wird. Ein groyer Nachteil

dieser Methode ist die verringerte Scangeschwindigkeit.

Fehlerhafte Messungen kdnnen durch thermischen Drift, bei nicht konstanter Tem-
peratur und durch externe Vibrationen verursacht werden. Auch eine Manipulation
der Ober &che durch die Spitze ist moglich. Beim Tunnelprozess kénnen z.B. Schwin-
gungen mit angeregt und durch diese Energie Bindungen gebrochen werden. Auch
das Verschieben von chemisch schwach mit der Ober ache wechselwirkenden, physi-
sorbierten Molekilen durch die Repulsion mit der Spitze ist hau g. Eine nicht ideale
Geometrie der Spitze fuhrt zusatzlich zu Abbildungsfehlern. Diese besteht typischer-
weise aus Au, Pt-Ir oder W und wird mechanisch oder tber einen elektrochemischen

Atzprozess gescharft, bis sich idealerweise nur noch ein Atom an der Spitze be ndet.

2.4.8 Niederenergetische Elektronenbeugung (LEED) und Notation von

Uberstrukturen

Eine wichtige Methode, um nicht nur die lokale Orientierung diinner Molekul Ime

auf einkristallinen Ober achen, sondern eine weitreichende Ordnung der Molekule
in Bezug zur Einheitszelle des Substrats zu messen, ist die Beugung niederenerge-
tischer Elektronen an Ober &chen éngl. low-energy electron di raction ;LEED ).

Dazu werden typischerweise Elektronen mit einer Energie zwischen 50 und 200 eV

24



2 Theoretische Grundlagen

auf die Probenober ache beschleunigt und an den ober achennahen Atomen ge-
streut (Vgl. Abb.14).

2 b) Realraum ) Reziproker Raum
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Abbildung 14: Arbeitsprinzip der niederenergetischen Elektronenbeugung. (a)
LEED-Optik und (pi IO?)R45° bzw. c(2 2)-Uberstruktur auf einer (100)-
Ober ache eines kubisch- &chenzentrierten Gitters im realen (b) und im reziproken

Raum (c). Abbildung gezeichnet nach der Literaturstellé19

Interferenzen erzeugen das fiir die Uberstruktur charakteristische Beugungsmus-
ter, welches mit Hilfe eines Phosphorschirms Uber ein visuelles Signal sichtbar ge-
macht werden kann. Uber die Variation der Anregungsenergie E kann die-Broglie-

Wellenlange ) der Elektronen variiert werden (Vgl. G1.12).

q
A= b= ot = o 12

Die Wellenlange der Elektronen liegt beim LEED in der Gréyenordnung von ty-
pischen Atomabstanden. Dies ist notwendig, um eine konstruktive Interferenz der
Elektronenstrahlung zu erzeugen. Denn es wird nur ein kleiner Teil der Strahlung
gebeugt, fur den dieBragg-Gleichung,Gl.13 erfillt ist (d = Abstand zwischen den
Gitterebenen, = Winkel zwischen Einfalls- und Austrittsstrahlung, n = Beugungs-

ordnung, = Wellenlange des einfallenden Strahls).
n = dsin( ) (13)

Eine geringe Anregungsenergie ermdglicht die Detektion ober &chennaher, geord-

neter Schichten und kristalliner Metallober achen. Wenn eine organische Schicht
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an der Grenz &che zum Metallsubstrat vorliegt, erscheinen neben den Re exen des
Substrates neue Spots im Beugungsbild. Die Lage der Re exe dient zur Bestim-
mung von Form und Gréye der Einheitszelle. Die Vektoren des Substratgitters, (0)
und die Vektoren der Einheitszelle der Uberstruktur.q, ) im reziproken Raum
stehen dabei in folgendem Zusammenhang Gl.14):

Bag = G* 11 +G* 1o,

(14)

Bag = G* 21 +G* 2.
Die reziproke Matrix G* stellt die transponierte Matrix der Struktur im Realraum
G dar. Die Matrix im Realraum G bestimmt die Uberstruktur nach der Matrix-
Notation (GI.15):

0 1

Gy G
c= @1 Pi2p (15)
Ga1 Gz

Die Werte der Matrix-Elemente geben nun an, ob die Uberstruktukommensurabel
oder inkommensurabelbeziiglich des Substrates ist. Fiir einkommensurableJber-
struktur miussen die Vektorena,y und a und bzw. B,y und D in einer rationalen
Beziehung stehen.

Eine alternative Strategie zur Bezeichnung von Uberstrukturen stellt die Notation
nach Wood dar (Mood's Notation GI.16,17):

JBadl = M|, [Bag| = N[ (16)

X(hkhm n R'°® (17)

In dieser Notation stellen die Vektoren der Uberstruktur |, [ta|) ein Vielfa-
ches der Vektoren (4, [B) des zugrundeliegenden Gitters dar. Die Buchstaben p
(engl. primitive) und c(engl. centeredl bezeichnen eine primitive oder eine zentrierte
Elementarzelle der Uberstruktur. Der Teil R ° kennzeichnet den Winkel, den die
Uberstruktur gegeniiber dem Substratgitter hat. Eine I% 2 P 2)R45°-Uberstruktur
besteht aus einer quadratischen Einheitszelle, deren Vektoren sich als Diagonale des
Substratgitters beschreiben lasst. Da eine Darstellung der Uberstruktur ohne Ro-

tation bezuglich des Substratgitters moglich ist, kann sie auch mit ¢(22) bezeichnet
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werden. Eine detailliertere Beschreibung der Nomenklatur kann den Lehrbiichetf 89

entnommen werden.
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3 Experimentelles

3.1 Verwendete Chemikalien, Programme und Software

Ich habe Hexacen im Arbeitskreis Bettinger aus einer funfstu gen Syntheserou-
te Uber eine modizierte MPV-Reduktion® hergestellt (Siehe Anhang). Da im
letzten Schritt der Synthese als Nebenprodukte Dihydrohexacene entstehen, wur-
de das Gemisch Uber eine Gradientensublimation bei einem Druck von 80 °
mbar und 265°C wiederholt fir mehrere Tage aufgereinigt. Die Reinheit wurde mit
El-Massenspektrometrie Uberprift.

Einen &hnlichen Ansatz habe ich flr Heptacen geWaHﬁ,O' 2059 nyr dass bedingt
durch die hohere Reaktivitat bei der MPV-Reduktion in diesem Fall zwei Dihep-
tacene erhalten wurden. (Vgl. Anhang) Die Reinheit der Diheptacene wurde mit
!H-NMR-Spektroskopie in CHBg Uberpriift. Die Dihydroheptacene konnten tber
mehrmaliges Waschen mit Toluol entfernt werden. Anschlieyend wurden die Dihep-
tacene in einem Keramiktiegel auf 328C im Ultrahochvakuum erhitzt um Heptacen
Zu erzeugen.

Das 1,1'-Bitetracen wurde im Arbeitskreis Bettinger von John Bauer tber eine vier-
stu ge Syntheseroute hergestellt. Der letzte Schritt verlauft Uber eine Yamamoto-
Kupplung, welche das 1,1'-Bitetracen erzeugt.

Die Tetracen- und Pentacenproben wurden bei der Firm&igma Aldrich GmbH (St-
einheim Deutschland) mit einem Reinheitsgrad von 98 und 95 % gekauft und vor

der Verwendung ebenfalls Gber eine Gradientensublimation gereinigt.

Die Rechnungen wurden am Rechnerzentrudustus2 mit Dichtefunktionaltheorie

(DFT) in Ulm und dem Programm Gaussian1690 durchgefihrt. Die Rechnungen
der lonisierungsenergien und Elektronena nitaten der Acene erfolgten mit desom-

plete basis se{CBS-QB3)-Methode(9D

Die Simulation der C K-Kante erfolgte von Katharina Greulich mit dem ORCA
Programm (92 Das B3LYP-Funktional®3 9% und das def2-TZVP Basissé?® wur-

den fir die Geometrieoptimierung verwendet.

Andreas Windischbacher hat die POT-Impulskarten mit dem Vienna Ab Initio Si-
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mulation Package (VASP)-Version 5.4.86 99 und einem Perdew-Burke-Ernzerhof
(PBE)-Funktional simuliert. 98 Die D3-Dispersionkorrektur wurde vorgenommen
unter Bertcksichtigung derprojector augmented waveéPAW)-Methode.(gg' 100

Fur die Auswertung der Photoelektronenspektren wurde das Programlani t Scien-
tic Software GmbH in der Version von 2019 verwendett9d Die Spektren wur-
den mit einem Shirley-Untergrund und einem Voigt-Pro | (Faltung aus Gauy- und
Lorentzfunktion) ange ttet. Das WsxM-Programm wurde verwendet, um die STM-
Abbildungen zu modi zieren(102

Dr. Patrick Hemberger hat die Franck-Condon-Simulation mit dem Programnez-
Spectra durchgefihrt (103

Die Auswertung der LEED-Messungen erfolgte mit dem ProgramirEEDpat4, Ver-
sion 4.2 (Dezember 2015). Fir die Darstellung der Messdaten wurde das Programm

OriginLab Corporation genutzt.

3.2 Probenvorbereitung und experimenteller Aufbau

Fur die Experimente wurden Cu(110)- und Ag(110)-Einkristalle der Firmavateck
GmbH verwendet. Diese wurden tber mehrere Zyklen Argon-Sputtering bei einem
Partialdruck von 5 10 °® mbar (15 min) und Annealing bei einer Temperatur von
500°C (20 min) gereinigt. Die Reinheit und Ober achenbescha enheit wurden mit
LEED- und XPS-Messungen uberprift. Das Aufdampfen, die Reinigung der Kris-
talle und die Messungen wurden im Hochvakuum bei einem Druck 10 & mbar
durchgefihrt.

Die Erzeugung der ultradiinnen Schichten erfolgte mittels organischer Molekular-
strahlepitaxie. Die verwendeten Acene wurden zuvor in einen Keramiktiegel ge-
fullt und Gber eine Knudsenzelle auf die gereinigte Ober &che bei einer Temperatur
zwischen (250 - 32) sublimiert. Die Verdampfungsrate wurde zuvor mit einem
Schwingquarz gemessen, sodass die Erzeugung von Schichten mit de nierter Dicke
maoglich war. Monolagen wurden entweder Uber direktes Aufdampfen erzeugt oder
Uber das Aufdampfen mehrerer Molekulschichten und anschlieyendem Heizen (Vgl.

Anhang).
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Die XPS- und UPS-Messungen wurden an einer Analysenkammer, die mit einem
Phoibos 150 Hemispherical Energy Analyze6SPECS), einer Réntgenquelle mit Mo-
nochromator (XR 50 M SPECYS), einer UV-GasentladungslampeldVS-300 SPECS,
und einemOmicron LEED System ausgestattet ist, durchgefihrt. Die Anregungs-
energie betragt bei den XPS-Messungen 1486.7 eV (Al Kund bei den UPS-
Messungen 21.2 und 40.8 eV (Hel, Hell). Da die aus der Réntgenrohre emittierte
Strahlung zunachst nicht diskret ist, erfolgt die Monochromatisierung Uber einen
Rowland-Kreis Zunachst wird die kontinuierliche Rontgenstrahlung auf einen Ein-
kristall geleitet, der sich in einem Kreis be ndet. Ein groyer Teil durchdringt den
Kristall und nur ein kleiner Teil der Strahlung, fir den die Bragg-Gleichungerfullt

ist, wird an den Netzebenen des Kristalls gebeugt. Zur Messung wurde ein Halb-
kugelanalysator fiemispharischen Analysatgrverwendet, der Uber das Zusammen-
spiel aus elektrostatischen Linsen und Gegenspannungen so justiert wird, dass durch
ihn nur Elektronen einer bestimmten kinetischen Energie (Passenergie) durchtreten
konnen. Anschlieyend kann das Elektronensignal tber einen Sekundarelektronen-
vervielfacher verstarkt werden. Die BindungsenergieyEler emittierten Elektronen

ist fir eine chemische Umgebung charakteristisch und elementspezi sch. Im Spek-
trum wird die Bindungsenergie gegenuber der Intensitat (Zahlrate) aufgetragen. Die
XPS-Messungen wurden baiormal emissionaufgenommen. Die Energieau 6sung
betragt 400 meV bei den XPS- und 150 meV bei den UPS-Messungen. Die Ener-
giekalibrierung wurde anhand des Cu-2p,-Peaks (932.6 V), des Ag-3d,-Peaks
(368.7 eV) und des Fermilevels bei 0 eV vorgenommen. Die Intensitatsverhaltnisse
von Substrat und Deckschicht wurden genutzt, um die nominelle Schichtdicke unter
der Annahme vonFrank van der Merwe-Wachstunezu berechnen. Die Sensitivitats-
faktoren wurden von Yeh und Lindaél04 und die mittlere freie Weglangen von
Seah und Dencht99 entnommen. Fir eine Monolage wurde eine Schichtdicke von

0.4 nm angenommer‘n?06

Die STM- und LEED-Bilder wurden in einem System aus zwei Kammern mit ei-
nem (VT)-STM von Omicron Nano-Technology GmbHund einem LEED/AES-

Spektrometer vonOCI Vacuum Microengineering Incgemessen. Mechanisch erzeug-
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te Pt-Ir Spitzen wurden hierfir genutzt. Probe und Spitze wurden bei Raumtempe-

ratur gehalten. Alle Tunnelspannungen wurden in Bezug zur Probe gesetzt.

Die XAS-Experimente wurden anBessyll an derPM4 Beamline (Helmholtz-Zentrum
Berlin fir Materialien und Energie) durchgerhrt?lO?S Die Messung der Rontgen-
absorption erfolgte indirekt Uber die totale Elektronenausbeuteefigl. total electron
yield, TEY ) bzw. den Probenstrom. Fir richtungsabhangige Messungen wurde der
Polarwinkel verandert, wahrend die [001]-Richtung der Einkristalle beibehalten wur-
de.

Die Photoemissions-Orbital-Tomographie-Messungen wurden an déetrology Light
Source der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Berlin, Deutschland) an der
insertion device beamlinemit einer Anregungsenergie von 35 eV und einem Win-
kel von 40 in Bezug zur Ober &che durchgerhrt‘.108 Die Beamline ist mit einem
toroidalen Elektronen-Energie-Analysatoausgestattet. Die Photoelektronen mit Po-
larwinkeln zwischen -89 und 80 wurden gleichzeitig detektiert. Anschlieyend kann
die Probe in 2-Schritten in der azimutalen Ebene gedreht werden, sodass die Win-

kelverteilung der Elektronen gemessen werden kafH08.

Die ESR-Messungen wurden an Universitat Tubingen an einem Messgeréat der Firma
Bruker, EMXmicro, das mit Mikrowellenbriicke ausgestattet ist, durchgefiihrt. Die
Diheptacenpulverprobe wurde zunachst unter inerten Bedingungen in das Messrohr-
chen abgefullt und im Festkorper fir 15 min mit derHeat Gun auf 315°C erhitzt.
Die Kihlung und Temperatureinstellung wahrend der Messung erfolgte mit Ussi-

gem Helium.

Die ms-TPES-Messungen von Heptacen wurden an d¥04DB-Beamline an der
swiss light sourcedurchgefthrt (Villingen, Schweiz)(.109 UV-Synchrotronstrahlung
wurde durch einen Ablenkmagneten kollimiert und durch ein Strei icht gebeugt. Ho-
here harmonische Strahlung wurde durch einen Edelgas Iter unterdrtickt (10 mbar

Kr/Ar/Ne-Gemisch). Eine Photonenenergieau 6sung von 6 meV wurde erreicht,
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wahrend die Photonenenergie in Schritten von 5 oder 20 meV gescannt wurde.
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4 Ergebnisse und Diskussion

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Strukturelle Anordnung und Ladungstransfer von Hexa-

cenmonolagen auf Cu(110)- und Ag(110)-Einkristallen

Pentacen (5A), ein Acen dass aus funf Benzolringen besteht, hat herausragende
elektronische Materialeigenschaften fiur Halbleiterabwendungen. Ahnlich gute Vor-
aussetzungen fur die Anwendung in der organischen Elektronik erflllt das aus sechs
Ringen bestehende Acen Hexacen (6;‘55.5 Ein fundamentales Verstandnis der che-
mischen und elektronischen Eigenschaften ist die Voraussetzung fir eine mdgliche
Anwendung in der Halbleiterindustrie. In diesem Kapitel werden die Orientierung
und Grenz acheneigenschaften hoch-geordneter 6A-Monolagen auf einem Ag(110)-
und einem Cu(110)-Substrat mit den komplementaren Methoden XPS, POT, XAS,
STM und LEED untersucht. So konnten die elektronische Struktur mittels XPS,
XAS und POT und die strukturelle Orientierung der Molekile Gber STM und LEED
untersucht werden. Die Orientierung und die elektronischen Eigenschaften der 6A-
Molekile sind verschieden auf den beiden Einkristallen. Wahrend die Molekule auf
Kupfer direkt zwischen den Atomreihen liegen, be nden sie sich auf Silber in einer
leicht abweichenden Anordnung mit einem Winkel von 6° aus der [1L0]-Richtung
gedreht. Es konnte auf beiden Substraten ein Ladungstransfer zu unterschiedlichen
Zustanden und nicht &quivalenten Kohlensto atomen nachgewiesen werden. Die ex-
perimentellen Daten zeigen, dass auf Silber das LUMO des Molekiils besetzt ist,
wahrend auf Kupfer sogar ein Ladungstransfer zum LUMO+1 statt ndet. Die La-

dungstransfere beein ussen die Grenz achendipole in unterschiedlicher Weise.

4.1.1 Orientierung von Hexacenmonolagen auf Ag(110) und Cu(110)

Fur die STM- und LEED-Messugen wurden die Monolagen entweder direkt auf ein
Substrat bei Raumtemperatur aufgedampft oder sie wurden Uber das Aufdampfen
von Molekilen und ein anschlieyendes kurzes Erhitzen hergestellt. Beide Praparati-

onsmethoden fithrten zum Nachweis gleicher Ubertsrukturen (Vgl. Anhang). STM-
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und LEED-Messungen der praparierten Monolagen sind in Abb.15 dargestellt. Fur
die Monolage 6A auf Ag(110) (Abb.15 (a-d)) konnte eine hoch-geordnete Schicht
mit sehr wenigen Defekten nachgewiesen werden. Zwei Domanen, bei denen die Mo-
lekile um  6° aus der [1L0]-Richtung gekippt sind, konnten nachgewiesen werden:
(28):(28):

Die kleine Drehung fuhrt zu einer teilweisen Uberlappung der auyeren C-Atome des
Moleklls mit zwei benachbarten Atomreihen. Denn die lange Achse der Molekile
be nden sich mit einem kleinen Winkel zwischen zwei Atomreihen des Substrates.
Um sterische Abstoyung zu vermeiden liegen zwei Molekdle nicht langs direkt neben-
einander, sondern nur jeweils jede zweite Molekulreihe. So ergibt sich eine zentrierte

Einheitszelle der Uberstrukturen.

o

1 a0}

Abbildung 15: Orientierung von Hexacen-Monolagen auf Ag(110) (a-d) und Cu(110)
(e-h). STM-Aufnahmen einer Groye von 50 x 44 nfn(l = -600 pA, U =-0.1 V) (a)
und 20 x 18 nn?(-300 pA/-0.1 V) (b) mit LEED-Aufnahme (c) und Strukturmodell
(d). STM-Aufnahmen einer Gréye von 50 x 44 und 20 x 18 m@300 pA/-0.1 V)
(e,f). LEED-Aufnahme und Strukturmodell (g,h).

Das Adsorptionsverhalten von 6A auf Cu(110) weicht von dem Verhalten der
Molekile auf Ag(110) ab. Sowohl die STM- als auch die LEED-Aufnahmen weisen
darauf hin, dass die meisten Molekule mit ihrer langen Achse direkt in]J@]-Richtung
angeordnet sind. Diese Anordnung ist moglicherweise durch die Ober achenstruk-

tur des Einkristalls begrindet. Im Falle von Kupfer passt der Abstand zwischen
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zwei Kupfer-Atomen (2.56 A) sehr gut zur Lange eines Benzolrings (2.45 A), wéh-
rend Silber eine etwas gréyere Gitterkonstante (2.89 A) besitzt. Nur eine kleine
Minderheit von Molekilen liegt um 90 rotiert entlang der [001]-Richtung. Die Mo-
lektle kénnten sich mdglicherweise deswegen nicht zurtickdrehen und ordnen, weil
eine starkere Molekil-Substrat Wechselwirkung auf dem Cu(110)-Substrat im Vgl.
zu Ag(110) vorliegt. Auch Adatome oder Defekte des Kristalls konnen Ruckorien-
tierung der Molekule erschweren. Entlang der [001]-Richtung bilden sich Stapel an
Molekilen aus, die sich wellenformig um die um 9@edrehten Molekile anord-
nen. Ein gedrehtes Molekul stellt somit den Ausgangspunkt fir eine neue Reihe
an Molekulen dar. Die Molekiile liegen nebeneinander mit einer kleinen Versetzung
in Richtung [110]. Dies konnte der Fall sein um eine sterische Abstoyung zwischen
den Ecken der Benzolringe zu vermeiden. Zwei koexistierende primitive und zen-
trierte Uberstrukturen (p(7x2), c(14x2)) kénnen nachgewiesen werden, bei denen
die Enden zweier Molekille entweder direkt hintereinander liegen oder versetzt sind
(rote Markierung Abb.15f). Die LEED-Analyse zeigt zudem ovale Spots, die wie-
derum auf eine schwache Ordnung der Molekile hindeuten kénnten. Die Molekiile
bilden Stapel entlang der [001]-Richtung, die wellenférmig angeordnet sind. Eine
kleine laterale Verschiebung kdnnte zu einer Minimierung der sterischen Abstoyung
zwischen den Ecken der Benzolringe zweier benachbarter Molekile, aber auch zu ei-
ner Verbreiterung der LEED-Spots fuhren. Zusammenfassend lasst sich sagen, dass
die unterschiedlichen geometrischen und elektronischen Strukturen der Ober achen
andere Molekul-Substrat-Wechselwirkungen begtinstigen kénnten, was zu anderen

Adsorptionsgeometrien der Molekdle fihrt.

4.1.2 Elektronische Struktur von Hexacen auf Ag(110) und Cu(110)

Eine geeignete Methode zur Abschatzung der Starke der Molekul-Substrat-
Wechselwirkung ist XPS. Zum Beispiel fuhrt die Wechselwirkung von Pentacen
mit Kupfer zu Grenz achenzustdnden, die auf eine Chemisorption zurtickzufiihren
sind.(62 23 zunachst wurde ein dicker 6A-Molekiil Im mit mehr als 5 nm Schicht-
dicke mit den Monolagen-Spektren auf Cu(110) und Ag(110) verglichen (Abb.16)
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und mit einem Peak t beschrieben. Es konnten drei Gruppen chemisch nicht aqui-
valenter Kohlensto atome unterschieden werden: eine C-C-Komponente (blau) ohne
C-H-Bindung sowie innere und auyere C-H-Komponenten (schwarz, rot). Das sto-
chiometrische Verhaltnis zwischen den drei Komponenten betragt 10:8:8 fur das
6A-Molekil. Beim Vergleich der Peakform von Film mit den Monolagen fallt auf,
dass die Monolagen-Spektren eine deutliche Asymmetrie in Richtung hdéheren Bin-
dungsenergien aufweisen. Dieser Umstand wird durch die starke Wechselwirkung der
Molekile mit der Metallober &che verursacht und rechtfertigt die Anwendung einer
Doniach-Sunji¢-Funktion bei der Peak t-Prozedur. Eine DoniachSunji¢-Funktion
kann verwendet werden um die Peakform der Photoionisation von Metallen zu be-
schreiben. Metalle weisen h&u g eine vom Voigt-Linienpro | abweichende asymme-
trische Peakform auf, da bei der Photoemission Elektronen in Leitungsband angeregt
werden konnen. Die unterschiedlichen Uberstrukturen und elektronischen Wechsel-
wirkungen mit den Ober &chen kénnten zu anderen energetischen Verschiebungen
von chemisch nicht &quivalenten Kohlensto komponenten fiihren. Die Reihenfolge
der C-Komponenten im dickeren Film ist in guter Ubereinstimmung mit der Lite-
ratur (Abb.16, oben).(5? 110 pie plau markierte Komponente ohne C-H-Bindung
erscheint bei den héchsten Bindungsenergien, gefolgt von den inneren C-Hs und den
auyeren C-Hs (schwarz und rot markierte Komponenten). Aufgrund eines Ladungs-
transfers an der Grenz ache sind die Monolagen-Spektren leicht zu niedrigeren Bin-
dungsenergien verschoben. Auch Screening-E ekte kdnnten zu einer Verringerung
der Bindungsenergie fihreft1d Ebenso beein usst der Grenz achendipol die Bin-
dungsenergie, durch den das LUMO/bzw. das LUMO+1 am Fermileveke(gl. fermi
level pinning) xiert wird. Beim Vergleich von Multilagen und Monolagen kann aber
nicht nur eine Verschiebung des ganzen Peaks beobachtet werden, sondern auch eine
Anderung der Peakform und zwar durch eine unterschiedliche relative Verschiebung
der einzelnen Komponenten. Im Falle eines lokalen Ladungstransfers zu bestimmten
Kohlensto atomen wirden wir eine energetische Verschiebung einer Komponente in
Richtung niedriger Bindungsenergien erwarten. Die unterschiedlichen Verschiebun-
gen der rot und schwarz markierten Komponenten an der Grenz &che zu Cu(110)

bzw. Ag(110) kdnnten auf einen Ladungstransfer in unterschiedliche Molekulorbitale
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hinweisen. So sind die Kohn-Sham-Orbitale (LUMO+LUMO+1, Vgl. Anhang) von
6A, die mit der GPAW-Methode berechnet wurden, an unterschiedlichen Kohlen-

sto atomen lokalisiert.

C1s- 6A auf Ag(110) und Cu(110)

284.6 eV

2845 oV | 0.4 nm 6A/Ag(110) |

284.6 eV

0.4 nm 6A/Cu(110) |

Intensitat (willkirliche Einheit)

-_—___/
1 ! ] ' 1 -1 '
286 285 284 283 282
Bindungsenergie (eV)

Abbildung 16: C 1s-Spektren von Hexacen-Multilagen und Monolagen auf Cu(110)
und Ag(110). Die Striche markieren, die mit der GPAW-Methode berechneten Bin-
dungsenergien der einzelnen Kohlensto atome. Die Kohlensto atome des 6A Mo-
lektls wurden aufgrund &ahnlicher Bindungsenergien drei unterschiedlich farbigen
Gruppen zugeordnet. Um das experimentelle Spektrum zu beschrieben wurde es
mit jeweils drei Peaks ange ttet. Die Spektren wurden mit einer Passenergie vo 10

eV und einer Al K Anregung (1486,6 eV) aufgenommen.

Die elektronische Struktur der unbesetzten Orbitale, des LUMO
(engl. LowestU noccupiedM olecular Orbital) und des LUMO+1 kann mit XAS un-

tersucht werden. Neben POT ist XAS eine gute Methode, um den Ladungstrans-
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fer an der Grenz 4che zu untersuchen. Um die Natur der Ubergange besser zu
verstehen, wurden von Katharina Greulich DFT-Rechnungen (B3LYP/def2-TZP-
Theorieniveau) des isolierten 6A-Molekils angefertigt (Abb.17). Die simulierten
Ubergange wurden mit einer Gaussfunktion verbreitert und in Abb.17 dargestellt.
Allgemein bekannt ist, dass dieout-of-plane Banden zu den *-Orbitalen des 6A-
Molekils gehoéren, hauptsachlich zum LUMO und LUMO+1. So werden die ersten
zwei Features (A,B) dem LUMO des Molekuls zugeordnet, wahrend die dritte und
vierte Bande (C,D) den LUMO+1,+2,+3-Orbitalen zugewiesen werden kdnnen. Die
Aufspaltung in jeweils zwei Features lasst sich mit unterschiedlichen Anteilen von
chemisch nicht &quivalenten Kohlensto atomen erklaren (Vgl. Abschnitt zu den XPS
Messungen). So beteiligen sich die einzelnen C-Komponenten (C-C, innere und &u-
yere C-Hs) in unterschiedlicher Weise an den Ubergangen. Die Reihenfolge ist in
guter Ubereinstimmung mit der elektronischen Struktur der Rumpfelektronen. So
erscheint die blau markierte Komponente (C-C) wieder bei den hochsten Energien,
gefolgt von der rot (C-H, auyere) und schwarz markierten (C-H, innere) Komponen-

te.

‘ C K-Kante von Hexacen I

LUMO +1
Summe D
—2C-C
—— C-H(innere)

—— C-H(&uRere)

LUMO
AB

Oszillatorenstarke(willkurliche Einheit)

v Ll
280 285

Photonenenergie (eV)

Abbildung 17: Simulierte C K-Kante eines isolierten Hexacenmolekiils.

Experimentelle C K-Kanten von 6A-Multilagen und Monolagen auf Cu(110) und

Ag(110) sind in Abbildung 18 a,b) dargestellt. Die Spektren wurden mit einem Ein-
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fallswinkel von 20 aufgenommen. Bei einem Winkel von “Owurden wir eine ma-
ximale Intensitat der Ubergéange in die *-Orbitale erwarten, allerdings erforderte
der experimentelle Aufbau die Einstellung eines Winkels von 2Mie Spektren der
dickeren Filme (3.6 nm auf Cu(110) und 9 nm auf Ag(110)) stimmen gut mit der
Literatur (% 99 und den DFT-Rechnungen (Vgl. Abb.17) Uberein. So kénnen wir
wieder vier Banden unterscheiden: A,B be nden sich bei 283.6/284.3 eV und kon-
nen den Ubergangen ins LUMO zugeordnet werden, C,D be nden sich bei einer
Energie von 285.6/286.2 eV und stehen fiir Ubergange ins LUMO+1 und in héhe-
re Orbitale. Die Intensitatsverhaltnisse der dickeren Filme sind sich zunachst sehr
ahnlich und unterscheiden sich abhangig vom Substrat und der Orientierung der
Molekile im Detail. Das scheint wahrscheinlich, da die Anordnung der Molekdle in
den Monolagen auf den beiden Substraten verschieden ist.

Zwischen den Monolagen-Spektren und der Struktur der unbesetzten Orbitale im
Film gibt es starke Abweichungen. Fiir 6A auf Silber sind die A,B-Ubergange ver-
schwunden und die C,D-Banden leicht verandert. Eine mogliche Ursache hierfir ist
die Besetzung des LUMOSs durch einen Ladungstransfer vom Substrat. Im Monolagen-
Spektrum von 6A auf Kupfer sind die A,B,C-Banden in ihrer Intensitat verringert.
Dies konnte auf eine zusétzliche Beteiligung hoherer Orbitale zum Ladungstransfer
an der Grenz ache hindeuten (z.B. LUMO+1).

39



4 Ergebnisse und Diskussion

C K-Kante C K-Kante
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Abbildung 18: XAS-Spektren von Hexacen-Filmen und Monolagen auf Kupfer (a)
und Silber (b).

Um den Ladungstransfer, der aus den experimentellen XAS-Spektren ermit-
telt wurde zu bestatigen wurden ARUPS-Messungen der Monolagen durchgefuhrt.
ARUPS-Messungen von einer 0.5 nm dicken Monolage Hexacen auf Cu(110) sind
in Abb.19 dargestellt. Die Spektren wurden mit einer Anregungsenergie von 40.8
eV gemessen. Die d-Bander des Metalls zwischen 2 und 6 eV sind gut sichtbar. In
Abb.19 a) wurde die Probe entlang der [001]-Richtung und bei Abb.19 b) in die
[110]-Richtung gedreht. Es ist ein neuer Peak bei einer Bindungsenergie von 1 eV
der bei 1.3-1.6 A? sichtbar.
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ARUPS [1-10]: 0.5 nm 6A/Cu(110) ARUPS [001]: 0.5 nm 6A/Cu(110)

Abbildung 19: Vergleich der ARUPS-Spektren von Hexacen-Monolagen auf Cu(110).

Alle Spektren wurden mit einer Hell-Anregung (h = 40.8 eV) gemessen.

Ebenso wurden eine vergleichende Messreihe auf Ag(110) durchgefuhrt (Abb.20).
In diesem Fall konnten vier Emissionen identi ziert werden, die dem organischen
Molekul zugeordnet werden kdnnen. Um die Anteile von Substrat und Molekilen
zu trennen wurde eine vergleichende Darstellungsweise zwischen den Spektren des
reinen Substrats und den Monolagen gewahlt (Abb.21). Die asymmetrische Peak-
form des Molekulpeaks bei 1 eV auf Kupfer legt die Vermutung nahe, dass er aus

mehreren Zustanden bestehen kdnnte.
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ARUPS[1-10]: 0.4 nm 6A/Ag(110) ARUPS[001]: 0.4 nm 6A/Ag(110)

Abbildung 20: Vergleich der ARUPS-Spektren von Hexacen-Monolagen auf Ag(110).

Alle Spektren wurden mit einer Hell-Anregung (h = 40.8 V) gemessen.

Auch ein leichter Anstieg an der Fermienergie des Metalls spricht fir einen Grenz-
achenzustand. Auf Silber kdnnen vier Molekilpeaks bei 0.3, 0.9, 1.9 und 2.9 eV
beobachtet werden. Uber die POT-Methode konnten alle Banden Molekulorbitalen

zugeordnet werden.
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ARUPSIS01): HOMO Regon

—— Ag(110)(k, 1.6 A
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——05nm6AK1.6 AT

Abbildung 21: Vergleich der HOMO-Region der ARUPS-Spektren von Hexacen-
Monolagen auf Cu(110) und Ag(110). Alle Spektren wurden mit einer Hell (h=

40.8 eV) gemessen.

Photoelektronen-Orbital-Tomographie (POT) kombiniert winkelaufgeléste Pho-
toelektronenspektroskopie mit DFT-Rechnungen, um Orbitale und geometrische
Strukturen auf der Ober ache zu identi zieren. Unter der Annahme einer ebenen
Welle fur die Wellenfunktion des elektronischen Endzustandes kann man Orbital-
strukturen direkt nachweisent’2
Es wurden POT-Messungen von 6A-Monolagen auf Ag(110) und Cu(110) durchge-
fuhrt (Abb.22 a,b). Die Imuplskarten zeigen eine Intensitatsverteilung im k-Raum
bei jeweils konstanten Bindungsenergien. Die orange-rot markierten Stellen zeigen
die Stellen mit hochster Intensitat. Beim Vergleich von berechneten (obere Halften)
mit gemessenen Impulskarten (untere Halften) konnen im Falle von 6A auf Silber
vier Molekulorbitale identi ziert werden:

LUMO, HOMO (engl. HighestOccupiedM olecular Orbital), HOMO-1, HOMO-2.
Trotz des ahnlichen Erscheinungsbildes kénnen HOMO, HOMO-1 und HOMO-2
uber ihre Bindungsenergien (0.3, 0.9, 1.9 und 2.9 eV) und ihre k-Werte (0.8-1.3
A 1) unterschieden werden. Ganz allgemein wirde man auf einer Kupferober &-
che eine starkere Bindung erwarten. Zum Beispiel ist Pentacen stérker auf einer
Cu(110)-Ober &che gebunden als auf einem Ag(110)-Kristall, so ist das LUMO im
ersten Fall vollstandig und im zweiten Fall nur teilweise gerIIf:Zg) Es konnen drei
Molekulorbitale auf Kupfer zugeordnet werden: HOMO, LUMO und LUMO+1. Die

Unterscheidung zwischen LUMO und LUMO+1 erfolgte dariiber, dass sie ein Ma-
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ximum bei leicht unterschiedlichen k-Werten haben (1.6 A, und 1.8 A). Es kann
also klar einen Ladungstransfer zum LUMO+1 des Molekuls identi ziert werden.
Dieses Resultat ist nicht ungewohnlich, da im Falle von Heptacen auf Cu(110) ein
teilweise besetztes LUMO+1 von uns nachgewiesen werden kontf8. Die genaue
Zuordnung der Peaks aus den ARUPS-Messungen zu bestimmten Molekulorbitalen

war somit mit der POT-Methode mdglich.

a) ~ Lumo

Ky (1/4)

LUMO+1

ky (1/4)

Abbildung 22: Impulskarten von hoch geordneten Hexacen-Monolagen auf Silber
(a) und Kupfer (b). Vergleich der simulierten Impulskarten der Molekile auf den
unterschiedlichen Substraten (obere Halften) mit den experimentellen Impulskarten

(untere Halften) nach Referenzl/

Uber die Analyse der POT-Ergebnisse kann die Anordnung der Molekiile auf der
Ober &che untersucht werden. Die Ubereinstimmung mit den STM-Daten ist sehr
Uberzeugend, so kann die Orientierung der Molekile bestétigt werden. Leider kann
ein so kleiner Winkel von 6° schwer nachgewiesen werden, auch aufgrund einer
nicht-idealen weitreichenden Ordnung der Molekiile. Uber die POT-Daten kann ein
Ladungstransfer fur beide Grenz achensysteme bestétigt werden. Allerdings gibt
es auch wichtige Unterschiede: So ist auf Silber nur das LUMO des 6A-Molekils
besetzt, und auf Kupfer geht der Ladungstransfer bis zum LUMO+1.
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4.1.3 Energieniveauausrichtung an der Grenz &che

Um die Umverteilung der Elektronendichte an der Grenz ache zwischen organischen
Molekulen und Metallen zu verstehen, ist es hilfreich einen Blick auf die Energie-
niveauausrichtung zu werfen. Die Energieniveauaurichtung eines isolierten Molekdls
wurde mit den Molekllen an den Grenz achen verglichen (Abb.23 a-c). Berechnete
Werte aus der Literatur fur die Elektronena nitat (EA) und die lonisierungsenergie
(IE) des isolierten Molekuls betragen 1.469 und 6.42 ev(1® Die Dierenz aus IE
und EA ergibt dann die fundamentale Bandlicke. Bei der Adsorption der Molekiile
auf den Ag(110)/Cu(110)-Ober &chen, wird die Bandlicke zunéchst aufgrund ei-
nes Spiegelladungspotenzials reduziéil? 68 Als Konsequenz ruckt das LUMO
naher an das Fermilevel. Die Energien von den LUMO+1, LUMO und HOMO Or-
bitalen wurden an der Grenz ache mithilfe von experimentellen POT Impulskarten
bestimmt. Der Grenz achendipol kann durch den Kontakt zwischen Metall und Ad-
sorbat reduziert oder erhoht werden. Z.B. kdnnen die elektronischen Zustande des
Metalls durch die Adsorption der Molekille nahe des Fermilevels verdrangP&u-

li Repulsion) und die Austrittsarbeit verringert werden (67 69 |m Gegensatz dazu

erhoht ein Ladungstransfer vom Metall zum Molekul die Austrittsarbeit.

a) b <
6A, ) Ag(110) 6Aq¢ ) Cu(110) b6A

o SR E 5] A=02eV e I

1 1IEA v 4 = f __________ e E — 4 f \A=08eV
= > = = 4 ! e E,
> 2 o @337 ¢ A
3 3 | v 23 ® 17
‘o 4 g0 - LUMO = 1
o 4 . T o EE @ o] LMO:L £
c -1 13 - —
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Abbildung 23: Energieniveauausrichtung des isolierten Hexacen-Molekils (ISO)
nach Ref(18 19 (a) und der Molekiile an der Grenz &che (OF) zum Substrat (b,c).
Die Energien der Orbitale und die Austrittsarbeitsanderungen wurden aus den ex-

perimentellen Impulskarten und UPS-Spektren der Monolagen ermittelt.

Wir beobachten eine Abnahme des Grenz &chendipols um 0.2 und 0.8 eV auf
Ag(110) und Cu(110). Durch den Ladungstransfer sind das LUMO bzw. das LU-
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MO+1 nahe des Fermilevels xiert. Entgegen der Erwartungen ist die Austritts-
arbeit an der Grenz &che zu Cu(110) starker reduziert. Dieser Umstand kann da-
durch erklart werden, dass der Ladungstransfer von d&auli Repulsionkompensiert
wird. Diese hangt vom vertikalen Abstand zwischen Metall und Organik, also der
Bindungsstérke ab. Sie ist aufgrund der starkeren Bindung zum Kupfer-Substrat
auf Kupfer deutlicher ausgepragt. Die berechneten Anteile der Ober achendipo-
le (PBE-D3) sind in Tabelle 2 dargestellt und mit den experimentell bestimmten
Anderung verglichen. NeberPauli Repulsion und Ladungstransfer fiihrt eine leich-
te Verbiegung der Molekile zu einem internen Dipol, der zu einer Verringerung der
Austrittsarbeit fuhrt. Die Molektle sind nicht ganz planparallel zur Substratober &-
che angeordnet, sondern die beiden langen Enden des Molekils haben einen etwas
groyeren Abstand zum Kiristall als die mittleren Benzolringe von Hexacen. Diese
leichte Verbiegung konnte schon in den STM-Aufnahmen der Monolagen-Schichten

ermittelt werden und ist auf Ag(110) deutlicher ausgepragt.

Tabelle 2: Experimentelle ., und berechnete Anderung der Austrittsarbeit
theo: (PBE+D3) in den experimentell ermittelten Adsorptionskon gurationen.
Der berechnete Dipol setzt sich aus Beitragen des Ladungstransfers, 1, der Pauli

Repulsion pr und der Verbiegung der Molekiile zusammen ¢
Anderung Dipol 6A/Cu 6A/Ag

exp: -0.8eVv  -0.2eV

theo: -0.76 eV -0.16 eV
LT 0.73eV  0.36 eV
PR -1.12e V -0.40 eV
Verb: -0.37 eV -0.12 eV

Die berechneten und experimentell bestimmten Austrittsarbeitsanderungen ha-
ben eine gute Ubereinstimmung. Geringe Abweichungen konnen tiber Defekte in der
Uberstruktur oder die Wahl des Funktionals bei den Rechnungen erzeugt worden

sein. Der Dipol ist auf Cu(110) wesentlich gréyer als auf Ag(110).
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Die DFT-, XAS-, STM-, LEED-, XPS- und POT-Studien zeigen, dass sich, bedingt
durch starke Bindungen zum Substrat in der ersten Schicht, die Uberstrukturen
und die elektronischen Eigenschaften von 6A an der Grenz ache und im Film stark
unterscheiden. Es konnte gezeigt werden, dass der unterschiedliche Ladungstransfer
an der Grenz &che einen Ein uss auf die Struktur der unbesetzten Orbitale und die
Grenz achendipole hat und sogar die Energie der Rumpfelektronen beein usst. Uber
POT konnten die Orbitale identi ziert werden, die am Ladungstransferprozess be-
teiligt sind. Die strukturelle Anordnung der Molekule wurde mit STM, LEED, XAS

und POT untersucht. Auf beiden Substraten orientieren sich die Molekile entlang
der [110]-Richtung des Substrates. Im Falle von Silber mit einem kleinen Winkel in
die [001]-Richtung. Dies hat zur Konsequenz, dass die auyeren C-Atome teilweise auf
zwei benachbarten Metallreihen liegen und der Abstand zum Substrat groyer wird.
Die unterschiedlichen Di erenzen der van-der-Waals-Radii zwischen Metallatomen
und Molekilen an der Grenz ache weisen auf eine schwéachere Bindung von Hexacen

zu Ag(110) hin (Vgl. Anhang).

47



4 Ergebnisse und Diskussion

4.2 Photoelektronen-Orbital-Tomographiestudien von Heptacen-

Monolagen auf Cu(110) und Ag(110)

Heptacen, ein langeres Acen mit sieben annelierten Benzolringen ist ein vielverspre-
chender Kandidat fur optoelektronische Anwendungen. Es ist jedoch im Festkorper
instabil, da zwei Heptacenmolekile zur Dimerisierung neigéﬁg Daher war das
Wachstum von de nierten Monolagen und Filmen zunachst nicht méglich. In diesem
Abschnitt wird tGber die erfolgreiche Herstellung von hoch orientierten Monolagen-
schichten von Heptacen auf Ag(110) und Cu(110) durch die thermische Cyclorever-
sion von Diheptacenen berichtet. Uber den Vergleich von POT-Messungen mit der
theoretischen Beschreibung tiber DFT-Rechnungen kénnen die elektronischen und
strukturellen Eigenschaften des Molekiils auf der Ober &che charakterisiert werden.
Die POT-Untersuchungen ermoglichen es, die erfolgreiche Herstellung einer Monola-
genschicht von Heptacen eindeutig zu bestéatigen und ihre elektronische Struktur zu
beschreiben. Wie im Falle von Hexacen unterscheiden sich die elektronische Struk-
turen von Heptacen auf den beiden Substraten Ag(110) und Cu(110). Deswegen soll
im letzten Abschnitt auf die Unterschiede der Impulskarten eingegangen werden mit
deren Hilfe eine ldenti zierung der Orbitale, die am Ladungstransfer beteiligt sind,
maglich ist.

Das groyte Acen, fur das eine Filmbildung auf kristallinen Ober &chen in der Ver-
gangenheit erreicht und angemessen charakterisiert wurde, ist Hexaé8rP® Sein
nachstgroyerer Nachbar Heptacen (7A) kann durch eine thermisch induzierte Cyclo-
reversion eined 2h-symmetrischen und eine€ s-symmetrischen Diheptacen-
Isomerengemischs (D7A) erhalten werden (Abbildung 24), welche Uber ein modi -
ziertes MPV-Reduktion synthetisiert werden konnen. Es kann in diesem Abschnitt
gezeigt werden, dass die Thermolyse der Mischung aus D7A zur Sublimation von
7A fuhrt und Monolagen von 7A auf Ag(110) stabil sind (Abb.25).
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Diheptacene (D7A) Heptacen (7A)

A
e LU

Abbildung 24: Synthese von Heptacen (7A) durch thermische Cycloreversion von
Diheptacenen (D7A) nach Ref20

Die simulierte HOMO-Impulskarte von 7A ist durch vier Spots ahnlich den HO-
MOs anderer Acend?D gekennzeichnet (a). Im Gegensatz dazu zeigt die Impuls-
karte von D7A (d) eine Aufspaltung der Spots der HOMO-Emission. Eine solche
Aufspaltung entsteht durch das Aufbrechen des erweiterten-konjugierten Systems
in zwei kleinere -Subsysteme (eines pro 7A-Einheit von D7A) aufgrund der Bildung
von C-C-Einfachbindungen. In der experimentellen Impulskarte in Abbildung 25b)
(und den experimentellen Karten anderer molekularer Emissionen; siehe unten) wird
jedoch keine solche Aufspaltung beobachtet. Stattdessen stimmen die k-Positionen
der Photoemissionsspots (Abbildung 25a) perfekt mit denen der simulierten Im-
pulskarte des 7A-HOMOs (Abbildung 25c) tberein. Dies bestatigt die Existenz von
7A-Molekilen auf Ag(110). Die Qualitat der experimentellen Impulskarte zeigt die
chemische Reinheit des synthetisierten und fur die Experimente verwendeten 7A.
Ein genauerer Blick auf die experimentelle Impulskarte von Abbildung 25a zeigt
jedoch eine eigentimliche sternférmige Struktur des Emissionsmusters anstelle der
langlichen Merkmale, die vom simulierten HOMO von 7A erwartet werden. Eine
solche Form entsteht dann, wenn HOMO-Impulsarten fur zwei unterschiedliche Ori-
entierungen, die um 90 gegeneinander gedreht sind, tUberlagert werden. Es gilt zu
beachten, dass die Koexistenz von zwei verschiedenen Adsorptionskon gurationen,
d. h. Orientierung entlang der beiden Hauptazimute friher fur kirzere Acene auf
Ag(110) berichtet wurde(2D
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Abbildung 25: (a) Experimentelle Impulskarte von 7A/Ag(110), gemessen bei ei-

ner Bindungsenergie von 0,85 eV. (b) Simulierte Impulskarte der HOMO-Emission

zweier isolierter 7A-Molekiile als Uberlagerung zweier senkrechter Orientierungen
im Verhaltnis 1:1. (c) Simulierte Impulskarte der HOMO-Emission fir eine einzelne

7A-Orientierung. (d) Simulierte Impulskarte der HOMO-Emission eines einzelnen

D7A-Molekils. Abbildung nach Ref20

Im nachsten Abschnitt geht es um die Natur der Photoemissionen auf den unter-
schiedlichen Substraten und die Identi zierung des Ladungstransfers an der Grenz-
ache. In Abb. 26 sieht man die experimentellen Impulskarten der Grenzorbitale
(HOMO, LUMO) von 7A-Monolagen auf Ag(110) und Cu(110) im Vergleich mit
den berechneten Impulskarten des freien 7A-Molekuls. Auf dem Ag(110)-Kristall
sieht man eine langliche Struktur in Richtung [001] bei k = 1.8 A und eine we-
niger intensive entlang des anderen Azimuts (a). Auf Cu(110) ist hingegen nur eine
Struktur entlang [001] im k-Raum erkennbar (b). Uber einen Vergleich mit der theo-
retischen Beschreibung (c) kdnnen die Impulskarten bei Bindungsenergien von 0.25
und 1.07 eV dem LUMO zugeordnet werden. Wie im oberen Abschnitt beschrieben

sind die Molekile auf Ag(110) in zwei Richtungen angeordnet, wohingegen die Mo-

50



4 Ergebnisse und Diskussion

lektle auf dem Cu(110) Kristall hauptsé&chlich mit ihrer langen Achse in Richtung
[110] angeordnet sind. Das HOMO von 7A hat auf den beiden Substraten (d,e) sei-
ne maximale Intensitat zwischen den beiden Azimuten bei einem k-Wert von 1.2
A 1. Ein sehr feiner Strich entlang der [001]-Richtung im k-Raum ist dem sp-Band
der Metalle zuzuordnen. Wieder ist die Ubereinstimmung zwischen Experiment und
Theorie (f) des HOMO Orbitals zufriedenstellend. Die Spots der Molekulorbitale auf
Cu(110) erscheinen etwas vergroyert im Vergleich zu dem Molekdl in der Gasphase.
Dies ist ein Indiz fUr eine starkere chemische Bindung zum Substrat, da sich im Falle

einer Chemisorption die Elektronenverteilung des Orbitals andert.
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Abbildung 26: Experimentelle Impulskarten von Heptacen-Monolagen auf Ag(110)
(a,d) und Cu(110) (b,e) bei unterschiedlichen Bindungsenergien und berechnete Im-

pulskarten (c,f) vom isolierten Heptacenmolekail.

Abb. 27 soll der Fragestellung nachgehen, ob das LUMO+1 beim 7A Molekdl
wieder teilweise gefullt ist, wie beim 6A-Molekul oder ob es nur ein Ladungstransfer
zum LUMO gibt. Um diese Fragestellung zu erdrtern kann zunachst der experi-
mentelle EDC-Scan éngl. energy distribution curvesder 7A-Monolage auf Cu(110)

betrachtet werden 27a). Dieser stellt die Intensitatsverteilung der Photoelektronen
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entlang eines Azimuts gegeniiber der Bindungsenergie dar, in diesem Fall ibQJt
Richtung. Gelb, rot und schwarz markierte Bereiche kennzeichnen eine hohe Inten-

sitdt aufgrund von Photoemission der Elektronen.
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Abbildung 27: (a) EDC-Scan einer 7A Monolage auf Cu(110) und experimentelle
Impulskarten zwischen 0 und 1.2 eV (b). 3D-Modell des LUMO und LUMO+1 Or-

bitals eines isolierten 7A-Molekils (c).

Ab 2 eV sieht man eine erhdhte Intensitat, die den d-Béndern des Kupfer-
Substrats zuzuordnen ist. Ein feiner Strich von 0-2 eV gehdort hingegen zum sp-Band
des Kupfers. Zwei zusétzliche Spots, die zu dem Molekil an der Grenz ache gehoéren
be nden sich bei 1 eV und am Fermilevel auf und neben dem sp-Band des Metalls.
Sechs Impulskarten wurden erstellt in einem Energiebereich zwischen 0.07 und 1.2
eV (Abb. 27 b) mit dessen Hilfe die Orbitale, die am Ladungstransfer beteiligt sind,
identi ziert werden konnten. Ab 0.5 eV zeigt sich, dass der Hauptspot, aus zwei

von einander getrennten Strukturen besteht und bei leicht anderen k-Werten lokali-
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siert (1.6 und 1.8 A %) ist (vgl. EDC-Scan). Dadurch kénnen LUMO und LUMO+1
identi ziert werden. Diese Orbitale unterscheiden sich in ihrer 3D-Anordnung sehr
geringfugig, beim LUMO+1 ist allerdings ein Lappen mehr vorhanden.

Es konnten zum ersten Mal erfolgreich vollstdndige Monolagen von 7A auf Ag(110)
und Cu(110) prapariert werden. Die thermische Cycloreversion von D7A-Molekilen
im Ultrahochvakuum erd net nun eine neuen Weg zu hoch-geordneten Schichten
des Elektronenakzeptor-Materials 7A. Dies ist ein erster Schritt fir eine mdgliche
Anwendung als Halbleitermaterial. Zuséatzlich konnte gezeigt werden, dass man tber
die experimentellen POT-Messungen die elektronische Struktur an der Grenz ache
beschreiben kann und die am Ladungstransfer von Substrat zum Molekul beteiligten

Orbitale identi zieren kann.
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4.3 \ergleich der elektronischen Eigenschaften und Orientie-

rung langerer Acene auf Cu(110) und Ag(110)

Die Erforschung -konjugierter Molektle auf Ober &chen ist sowohl fir die funda-
mentale Grundlagenforschung als auch im Hinblick auf eine mégliche Anwendung
in der organischen Elektronik interessant. Aufgrund der hohen Relevanz polyzy-
klischer aromatischer Kohlenwassersto e ist es wichtig, ihre elektronische Struktur
und Orientierung in Molekil Imen besser zu verstehen, wobei Gemeinsamkeiten
und Unterschiede am Besten in einer Reihe &hnlicher Molektle mit unterschiedlicher
Groye herausgearbeitet werden konnen. Von der Industrie gewilinschte Eigenschaf-
ten hangen zudem von der Lange des-Systems ab. So wird angenommen, dass
die langeren Homologen der Acenreihe hohere Ladungstragermobilitéféﬁ,e’ 4 50
geringere Reorganisationsenergi@g und einen kleineren HOMO-LUMO-Abstand
aufweisen?9 Auch die Orientierung der Molekulle an der Grenz ache und im Film
hat einen entscheidenden Ein uss auf die elektronische Struktur. Fiur Pentacen wur-
de bereits gezeigt, dass die Morphologie im Film und die molekulare Anordnung die
Leistung organischer Felde ekttransistoren beein ussen konned14 119 Als Teil

der systematischen Erforschung der elektronischen Eigenschaften langerer Acene an
der Grenz ache und im Film wurden die Acene Tetracen (4A), Pentacen (5A), He-
xacen (6A) und Heptacen (7A) mit Hilfe von XPS, STM und LEED untersucht.

Die elektronischen Eigenschaften im Film wurden zunachst mit XPS untersucht.
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Abbildung 28: Links: C 1s-Rumpfniveaus von 5 nm dicken Acen-Filmen auf
Cu(110) mit einem angepassten stdchiometrischen Fit-Modell. Die Spektren wurden
mit einer Passenergie von 10 eV und einer Al KAnregung (1486,6 eV) aufgenom-

men. Rechts: Chemische Struktur und Summenformel von 4A bis 7A.

Um die elektronische Struktur der Rumpfelektronen im Film unabh&ngig von der
Grenz ache zu untersuchen, wurden Molekil Ime von 4A, 5A, 6A und 7A mit einer
Schichtdicke von Gber 5 nm auf einen reinen Cu(110)-Substrat aufgedampft und die
C 1s-Rumpfniveaus untersucht. Die Bindungsenergien und Halbwertsbreiten der C
1s-Spektren aus Abb.28 sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Die Bindungsenergie-
Maxima der C 1s-Peaks liegen bei 285.0 (4A), 284.8 (5A), 284.7 (6A) und 285.3 eV
(7A). Die geringfigigen Unterschiede in den Bindungsenergien kdnnten durch die
unterschiedliche Lage des Fermilevels, die chemischen Verschiebungen der Molekiile
oder andere physikalische Ursachen hervorgerufen worden sein. Die unterschiedlichen
Wechselwirkungen an der Grenz ache spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle.
Fur die Beschreibung des C 1ls-Hauptpeaks wurden drei verschiedene Kohlensto -
gruppen in ihren chemischen Umgebungen angenommen (rote, blaue und schwarze
Kohlensto atome in Abb.28). Basierend auf diesem Modell wurden die Spektren
mit einem Peak t ausgewertet. Ein variierendes stéchiometrisches Verhaltnis, wie

es fur die vier Acene der Fall ist, kénnte zu einer Anderung und Verbreiterung
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der Peakform fuhren. So nimmt die Halbwertsbreite von 4A bis 7A zu (1.03-1.25
eV). Die leicht asymmetrischen Peakformen und die zunehmende Peakbreite des C
1s-Signale in der Reihe von 4A-7A sind ein Indiz fir die unterschiedlich gewichte-
ten Kohlensto komponenten der Molekule. Besonders gut ist dieser E ekt fur das
Gasphasen C 1s-Spektrum von 5A beschrieb€t0 So lassen sich vortre ich drei
Kohlensto komponenten unterscheiden (Vgl. Abb.28): C-Cs ohne H (blau markierte
Komponente) und innere bzw. &uyere C-Hs (schwarz, rot markierte Komponenten).
Wichtig ist es zu beachten, dass fur die Interpretation der C 1s-Peakform von kon-
densierten Molekile zusatzliche E ekte eine Rolle spielen kdnnen, wie z.B. die inho-
mogene Linienverbreiterung oder Schwingungsanregungéllr.6 Dennoch lassen sich
die Spektren der einzelnen Acene analog zum Gasphasenphotoelektronenspektrum
von 5A mit drei unterschiedlich gewichteten Komponenten an tten. Die Gewich-
tung der Komponenten kann aus den stochiometrischen Verhaltnissen der Molekule

entnommen werden.

Tabelle 3: C 1s Peaks von Acen-Multilagen.
Acen E, (eV) FWHM (eV)

4A 285.0 1.03
S5A 284.8 1.11
6A 284.7 1.23
TA 285.3 1.25

Die C 1s-Satellitenspektren von 4A-7A sind in Abbildung 29 dargestellt. Alle
Spektren wurden mit einer Passenergie von 20 eV aufgenommen, um die beste Auf-
l6sung bei ausreichender Intensitat zu gewahrleisten. Die Energie des Hauptpeaks
wurde auf 0 eV gesetzt, um die Satellitenstrukturen vergleichend darzustellen. Die
shake-up Satellitenstruktur der C 1s-Peaks kann einen Hinweis auf die elektroni-
sche HOMO-LUMO-Lucke im Festkorper liefern, deswegen wurde sie von 4A bis
7A systematisch erforscht. Bei der Photoemission kann das emittierte Elektron mit
einem zweiten Elektron zusammenstoyen und dieses in ein unbesetztes Orbital an-
regen ( - *-Ubergénge). Das Photoelektron hat in diesem Fall eine kleinere kineti-

sche Energie. Dies bezeichnet man als HOMO-LUM§hake-upProzess. Zusatzlich
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gibt es bei Acenen noch weitere komplexere Mehrelektronenanregungen, deswegen
wird in diesem Abschnitt nur die Struktur mit dem geringsten relativen Abstand
zum Hauptpeak fir die Auswertung betrachtet. Bei Acenen kbnnen dighake-up
Strukturen aufgeldst im Spektrum erscheinen oder aber vom Hauptpeak Gberlagert
werden, wie im Falle von 7A. Es wurden folgende Energien fur die Strukturen mit
dem geringsten Abstand zu den Hauptpeaks von 4A bis 6A aus den Spektren ermit-
telt: 2.9, 2.3 und 1.9 eV.

C1s Satelliten

7A

6A
5A

4A

Abbildung 29: C 1s-Satellitenspektren von Acen-Filmen. Die Spektren wurden mit

einer Passenergie von 20 eV und einer Al KAnregung (1486,6 €V) aufgenommen.

Die Werte der optischen Bandliicke aus der Literatur (Tabelle 4) sind etwas ge-
ringer. 2.68 (4A), 2.21 (5A), 1.89 (6A) und 1.7 eV (7A), unterschieden sich aber
nur geringflgig (max. 0.1 eV) von den ermittelten Energien der Satelliten mit ge-
ringstem energetischen Abstand zum Hauptpeak. Zur Bestimmung der optischen
Bandlicke haben Mondalet al. UV-VIS-Spektren von isolierten Molekdlen in ei-
ner Argon-Matrix bei sehr kleinen Temperaturen aufgenommen. Es gibt eine groye
Ubereinstimmung zwischen den von den Autoren ermittelten Bandliicken und den
Energien der Satelliten. Zudem weisen die XPS-Spektren die charakteristische Sa-
tellitenstruktur groyerer Acene auf118 Dies sind Hinweise, dass die Filmprapara-

tionen auf Cu(110) erfolgreich waren.
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Tabelle 4: HOMO-LUMO Satellit mit kleinstem energetischen Abstand zum Haupt-

peak und aus der Literatur entnommene optische Bandliicke von langeren Acenen.
Acen Optische Bandlicke(eV) ® HOMO-LUMO shake-up(eV)

4A 2.68 2.9
5A 2.21 2.3
6A 1.89 1.9
7A 1.70 nicht aufgelost

Im nachsten Abschnitt wird die elektronische Struktur der Rumpfelektronen an
den Grenz achen zum Ag(110) und Cu(110)-Substrat (Abb.30) behandelt. Da Kup-
fer ein stark wechselwirkendes Substrat ist, ist es wahrscheinlich, dass die Acene
eine Chemisorption zum Metall ausbilden, wie es bereits fur 5A auf Cu(110) be-
schrieben wurdé11d C 1s-Studien von 5A-Monolagen auf Cu(110), die bei einer
Anregungsenergie von 340 und 630 eV am Synchrotron gemessen wurden, zeigen zwei
Schultern des Hauptpeaké:.m 62 Die Autoren beschreiben, dass der Peak aus zwei
Hauptkomponenten besteht, welche einen Abstand von 0.5 - 0.65 eV besitzen. Die
Komponente bei niedriger Bindungsenergie soll durch die starke chemische Bindung
zum Substrat entstanden sein. Nun ist die Frage ob sich in den Spektren die im
Heimlabor gemessen wurden Indizien fir deine starke Bindung zum Substrat nden
lassen und ob man in der Reihe der Acene von 4A bis 7A einen Trend beobachten

kann?
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Abbildung 30: C 1s-Spektren von Acen-Monolagen auf Kupfer (a) und Silber (b).
Die Spektren wurden mit einer Passenergie von 10 eV und einer Al KAnregung

(1486,6 eV) aufgenommen.

In den Messungen (Abb.30) sind die beiden Schultern nicht ganz so gut aufge-
|6st, wie in der beschriebenen Literatur. Dies kdnnte zum einen an einer besseren
Au 6sung oder groyeren Ober &chenemp ndlichkeit ihrer Messungen liegen, da un-
sere XPS-Daten mit einer Al K -Rdntgenquelle aufgenommen wurden und nicht
am Synchrotron bei 300 eV. Kochet al. verwenden zusatzlich eine dritte Kompo-
nente bei héheren Bindungsenergien. Sie geben an, dass die verbreiterte Komponente
durch die HOMO-LUMO-Satellitenstruktur von 5A verursacht wird. Allerdings ist
das LUMO des Molekils an der Grenz ache zum Kupfer vollstandig tber einen La-
dungstransfer besetz{2d Deswegen wurde kein Satellitenpeak verwendet um die
experimentellen Spektren zu beschreiben. Die C 1s-Monolagenspektren von 4A bis
7A auf Cu(110) und Ag(110) konnten mit Hilfe eines Peak ts beschrieben werden.
Es wurde eine DoniaclBunji¢-Funktion verwendet, um die asymmetrische Peak-
form zu beschreiben. Dies schien gerechtfertigt, da fir 4A-7A auf den Substraten
ein Ladungstransfer nachgewiesen werden konnte. Die Farbgebung und die energeti-

sche Reihenfolge der unterschiedlichen Peaks orientieren sich an der elektronischen
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Struktur des Films, Vgl. Abbildung 28. Interessanterweise liegen die schwarz und
rot markierten Peaks (innere und auyere CHs) im Falle der Acene auf Cu(110) di-
rekt ibereinander, wohingegen die schwarze Komponente auf der Silberober &che zu
niedrigeren Bindungsenergien verschoben ist. Im Falle von Hexacen konnte bereits
gezeigt werden, dass die rot markierten C-Atome teilweise mit zwei benachbarten
Ag-Reihen tberlappen und somit eine andere lokale chemische Umgebung und einen
groyeren Bindungsabstand zum Substrat haben. Im Falle der Cu(110)-Substrates
liegen die &uyeren C-Hs (rot markierte Komponente) direkt zwischen den Kupfer-
Reihen und unterscheiden sich nur geringfiigig in ihrer elektronischen Struktur von
den inneren CHs (schwarz markierte Komponente). In Abbildung 31 wurden alle
Monolagen-Spektren aus Abb.30 Ubereinander geplottet, um den Ein uss des Sub-
strates und des Acens auf die Peakform zu untersuchen. Die Schichten wurden tber
das Aufdampfen von mehreren Acen-Lagen und dem anschlieyenden Erhitzen her-
gestellt. So konnte sichergestellt werden, dass eine volle Monolage prapariert wurde.
Interessanterweise ahneln sich die Peakformen der 4A-7A Monolagen-Spektren auf
Kupfer sehr, wohingegen auf dem Silbersubstrat nur die Monolagen-Spektren von
6A und 7A stark Ubereinstimmen. Vermutlich lassen sich die Unterschiede durch
ein Zusammenspiel aus der Orientierung der Molekile und dem Ladungstransfer
in bestimmte Orbitale erklaren. So ergibt sich fur die Orientierung von 4A-7A of
Cu(110) ein einheitliches Bild aus hauptsachlich zwei Uberstrukturen, wohingegen
vor allem 4A und 5A auf Ag(110) eine Vielzahl von Orientierungen in der Monolage
ausbilden kdnnen. Deswegen wurde im nachsten Abschnitt die lokale Orientierung
und die weitreichende Ordnung der Acene auf Cu(110) und Ag(110) mittels STM
und LEED untersucht.
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C1s- Acene auf Cu(110) C1s- Acene auf Ag(110)

Abbildung 31: C 1s-Spektren von Acen-Monolagen auf Kupfer (a) und Silber (b) bei

gleicher relativer Bindungsenergie.

Planare, aromatische Kohlenwassersto e wechselwirken aus unterschiedliche Wei-
se mit dem darunterliegenden Substrat. Geordnete Adsorptionsstrukturen bilden
sich dann aus, wenn die Energiebarriere fiur die Di usion auf der Ober &che gerin-
ger ist als die kinetische Energie der Molekile. Dabei spielen sowohl die Molekiil-
Molekdl-, als auch die Substrat-Molekil-Wechselwirkungen eine entscheidende Rol-
le. Die Adsorptionsstrukturen von 4A bis 7A wurden auf den beiden unterschiedlich
stark wechselwirkenden Substraten Ag(110) und Cu(110) untersucht. In Abbildung
32 und 33 bzw. Tabelle 5 wurden die STM-, LEED-Aufnahmen und entsprechende
Uberstrukturen von 4A-7A Monolagen auf Ag(110) dargestellt und verglichen. Je-
weils drei 4A-Molekile ordnen sich entlang der [001]-Richtung des Substrates hinter-
einander in der Ebene an. Die 4A-Messungen (Vgl. Tabelle 5) stehen in Einklang mit
der Literatur.(118 119 Huang et al. 119 hat die 4A-Monolage auf Ag(110) als eine
(4x4)- und eine koexistierende c(4x8)-Struktur beschrieben, wéahrend Takas‘drji8
folgende Uberstrukturen nachweisen konntg: 2 3);( 21): Die STM-Daten lassen
sich mit der Struktur von Huang et al. beschrieben. Im LEED gibt es jedoch auch
klare Anzeichen fir die von Takasuget al. beschriebene Struktur. Bei dieser An-
ordnung liegen zwei Doménen vor, in der die Molekile mit einem Winkel von 10°
entlang der [110]-Richtung angeordnet sind. Folgende mogliche Erklarungen fur die
Di erenz gibt es: Auf der Silberober ache ist das Acen 4A bei Raumtemperatur sehr
mobil. So ist es moglich, dass mehrere Uberstrukturen gleichzeitig existieren. Zusétz-

lich ist durch LEED-Messungen ein gréyerer Bereich der Ober ache zugénglich als
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mit dem STM. Fur die 5A-Schicht auf Silber haben LEED und STM eine gute Uber-
einstimmung (Abb.32+33). Folgende literaturbekannte Struktur wurde ausgebildet:

3 1 .
14 -

Abbildung 32: STM-Aufnahmen von Acen-Monolagen auf Ag(110). Ubersichtsauf-
nahmen und Detailaufnahmen mit unterschiedlichen Vergréyerungen. Orientierung
des Substrates ist schwarz eingezeichnet. Gemessen wurde mit einer Tunnelspan-

nung von -0.1 V und einem Tunnelstrom von 300-600 pA.

Die gleiche Struktur wurde schon von Wanget al120 peobachtet. Auf den
LEED-Bildern (Abb.33) wird ersichtlich, dass ein bisschen mehr als eine Monolage
aufgedampft wurde. Die 6A- und 7A-Molekuile ordnen sich analog zu 4A in der von

Takasugi et al. beobachteten Anordnung mit leicht abweichenden Winkeln.
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Abbildung 33: LEED-Aufnahmen der Acen-Monolagen aus Abb.32. Gemessen mit
unterschiedlichen Anregungsenergien. Reziproke Gittervektoren sind mit blauen und

roten Pfeilen eingezeichnet.

Die LEED- und STM-Daten weisen eine groye Ubereinstimmung auf. Interessan-
terweise liegen 4A, 6A, 7A in sehr dhnlichen Uberstrukturen auf Ag(110) vor. Die
Molekdle liegen in zwei Domanen entlang der 10]-Richtung des Substrates mit ei-
nem kleinen Winkel in Richtung [001] ( 10° fur 4A, 6°flur 6Aund  5°flr 7A).
Der abnehmende Winkel lasst sich mit der Zunahme der Acenlange erklaren: Somit
Uberlappen nur die duyersten Ringe teilweise mit zwei benachbarten Ag-Reihen. Der
Rest der Benzolringe liegt zwischen zwei Reihen. Bei einer vollstandigen Uberlap-
pung der auyersten Benzolringe ergdbe sich ein Winkel von 15° fur 4A, 12
fur 6A und 102 fur 7A. In der Matrixnotation kann die Uberstruktur von 6A als
( %) und von Heptacen al§ *1) beschrieben werden. So &ndert sich in der Reihe
der Acene von 4A und 6A zu 7A nur die diagonale Komponente rechts unten (4 fur

4A, 6 fur 6A und 7 far 7A), wodurch sich etwas langere Einheitszellen ergeben.
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Tabelle 5: Vergleich der Uberstrukturen auf Ag(110).

Acen LEED ST™M

4A 23)(£1)  p4xd)
5A 54 vgl. STM
6A  (%48):(2%) vgl.ST™M
7A 29):(£7) vgl. ST™M

Anders als bei den unterschiedlichen Uberstrukturen auf der Ag(110)-Ober &che
bietet sich fur die Anordnung der Acene auf einem Cu(110)-Substrat ein konsistentes
Bild (Abb.34+35, Tab.6). Es konnte fur alle Acene hauptsachlich zwei Anordnun-
gen nachgewiesen werden: eine, bei der die Enden der Molekule direkt hintereinander
liegen (primitive Struktur), und eine leicht versetzte Anordnung (zentrierte Struk-
tur). Der Hauptteil der Molekle liegt direkt entlang der [110]-Richtung, und nur
vereinzelte Molekule sind in die [001]-Richtung gedreht. Beim Vergleich der STM-
Bilder fallt auf, dass der Anteil der gedrehten Molekile mit zunehmender Acenléange
zunimmt. Die Acene haben in der Reihe von 4A bis 7A eine zunehmenden Elektro-
nena nitat und Reaktivitat. (4L 42 So kénnte eine stérkere Bindung zum Substrat

die Mobilitat der Molekiile einschranken.
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Abbildung 34: STM-Abbildungen von Acen-Monolagen auf Cu(110). Ubersichtsauf-
nahmen und Detailaufnahmen mit unterschiedlichen Vergréyerungen. Orientierung
des Substrates ist in schwarz eingezeichnet. Gemessen wurde mit einer Tunnelspan-

nung von -0.1 V und einem Tunnelstrom von 300-600 pA.

Wieder ist fiir 4A und 5A die Ubereinstimmung mit der Literatuf123 gut. Die
Acene passen in zweierlei Hinsicht gut zur Struktur des Kupfer-Substrates. Die kurze
Molekulachse liegt sehr gut zwischen zwei Kupfer-Reihen und zusatzlich passen die
Lange eines Benzolrings und der Cu-Cu-Abstand zusammen (Vgl. Tab. 6), sodass
sich kommensurable Strukturen ausbilden kénnen: Pro Benzolring verlangert sich die
Einheitszelle um einen Cu-Cu-Abstand. Die Acenldngen wurden DFT-Rechnungen
entnommen (siehe Anhang). Die LEED-Messungen der Acenmonolagen auf Cu(110)
weisen wieder eine gute Ubereinstimmung mit den STM-Daten auf. Die verbreiter-
ten LEED-Spots scheinen mit einer kurzen Kohéarenzlange zusammenzuhangen. Die
STM-Bilder beweisen, dass die homogen-geordneten Bereiche relativ klein sind im
Vergleich zu den geordneten Strukturen auf Ag(110). Es lasst sich eine wellenfor-
mige Uberstruktur entlang der [001]-Richtung des Substrates nachweisen, die eine

sterische Abstoyung zwischen C-H-Bindungen benachbarter Molektle minimiert.
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Abbildung 35: LEED-Aufnahmen von Acen-Monolagen aus Abb.34. Gemessen mit

unterschiedlichen Anregungsenergien.

Tabelle 6: Vergleich der Uberstrukturen auf Cu(110).
Acen LEED/STM Lange Acen(nm) n*a(Cu)(nm)

4A  c(10x2),p(5x2) 1.17 1.28(n=5)
5A  c(12x2),p(6x2) 1.41 1.52(n=6)
6A  c(14x2),p(7x2) 1.66 1.78(n=6)
7A  c(16x2),p(8x2) 1.90 2.04(n=8)

Der Grenz &chendipol zwischen Metall und organischen Molektlen ist wirksam
fur die Funktion von organischen Halbleiteranwendungen. Im letzten Abschnitt sol-
len die Anderungen der Austrittsarbeit von 4A bis 7A auf den unterschiedlichen
Metallsubstraten untersucht werden (Abbildung 36). Daflir wurden Valenzbandspek-
tren im Heimlabor mit einer Hell Anregung aufgenommen (siehe Spektrenanhang).
Tabelle 7 fasst die experimentell bestimmten Dipole aller Acenmonolagen zusam-
men. Auf Cu(110) ist die Anderung der Austrittsarbeit bei den unterschiedlichen
Acenen relativ konstant (-0.8, -0.8, -0.8, -0.7), wohingegen die Energien der Dipole
fur 4A bis 7A auf Ag(110) einen Trend (-0.5, -0.4, -0.2, -0.2 eV) zeigen. Die ahnlichen

Dipole der Acene auf Cu(110) kdnnte mit den Orientierungen der Molekuile an der
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Ober &che zusammenhangen, da auch die Orientierung in der Monolage einen Ein-
uss auf Ladungstransfer und Energieniveauausrichtung an der Grenz ache haben
kann (22

Tabelle 7: Anderung der Austrittsarbeit von Acen-Monolagen auf Silber und auf

Kupfer.
Acen /Ag(110) (eV) /Cu(110)(eV)
4A -0.5 -0.8
5A -0.4 -0.8
6A -0.2 -0.8
7A -0.2 -0.7

Durch die Hilfe von UPS- und POT-Messungen war es moglich, den Ladungs-
transfer und die Anderung der Austrittsarbeit an der Grenz dche zu messen (Abb.36).
Ein Ladungstransfer zum LUMO ist fir 4A-7A auf Cu(110) und Ag(110) beobachtet
worden, und fur 6A und 7A auf Cu(110) ndet sogar eine teilweise Besetzung des
LUMO+1 statt. (2L 23 1722 20 1rot; des Ladungstransfers kann fur alle Systeme
eine negative Anderung der Austrittsarbeit beobachtet werden, da es eine ausge-

pragte Paulirepulsion gibt.

Abbildung 36: Energieniveauausrichtung von Acen-Monolagen auf Ag(110) und auf
Cu(110). Die Energien der Energieniveaus auf der Ober &che wurden Uber experi-
mentelle POT-Analysen ermittelt (21 20 22 1723

Auf Cu(110) kann eine groyere Anderung und geringere Schwankungen des Grenz-
achendipols als auf Silber beobachtet werden. Allgemein steigt die Elektronenaf-
nitat bei gleichzeitiger Abnahme der lonisierungsenergie in der Reihe der Acene,

wodurch die fundamentale Bandliicke abnimmt. Eine Ursache fir die Zunahme des
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Ladungstransfers an der Grenz ache konnte die wachsende Elektronena nitat sein.
So ist das LUMO von 7A auf Ag(110) voll besetzt, wahrend das LUMO fir 5A auf
Ag(110) nur teilweise geflllt ist. Eine weitere Erklarung fir die Position des LU-
MOs nahe des Fermilevels des Metalls ist, dass es durch die Wechselwirkung mit

dem Metall am Fermilevel xiert ist.

4.4 Heptacen: Reaktivitat und elektronische Struktur in der

Gasphase

Pentacen ist ein Halbleitermaterial mit herausragenden Eigenschaften fir Halb-
leiterbauteile und wird z.B in organischen Solarzellen und Felde ekttransistoren
eingesetzt(.25) Eine fur die Anwendung gewlnschte Materialeigenschatft ist eine hohe
Ladungstragermobilitat, weil diese direkt proportional zur Leitfahigkeit im Festkor-
per ist. So erhéht sich die Ladungstragermobilitat in der Reihe der Acene von Pen-
tacen bis Heptacerﬂ.4? 50 Neben der Ladungstragermobilitat stellt die elektronische
Bandliicke eine zentrale Groye dar, da diese die Leitfahigkeit ebenfalls beein usst.
Die Abhangigkeit der Groye der Bandlicke der Acene von der Anzahl der Benzol-
ringe konnte bereits mit Hilfe von experimentellen (UV-Vis-, STS-) und theoreti-
schen Studien beschrieben werdéf® 47 122 18 Generell beein ussen aber auch
die chemische Reinheit und die Anzahl der Defekte im Festkérper wichtige Materia-
leigenschaften in entscheidender Weiét23 Im Falle von Pentacen wurde bereits un-
ter Hochtemperatur-Vakuum-Sublimationsbedingungen gezeigt, dass selbst kleinste
Mengen 6,13-Dihydropentacen mit Pentacen autokatalytisch disproportionieren und
Dihydropentacen und Peripentacen bilden kénnett24 123 piese Reaktion im Fest-
korper fuhrt zu einer signi kanten Verunreinigung, welche zu einer Verminderung
der Felde ektmobilitat der Ladungstrager fuhrt. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine
Reinigung der Proben unerlasslich ist, um die intrinsische Mobilitat der Ladungs-
trager zu steigern.

Zunachst wurde die Photoionisierung von Heptacen und seiner Dihydroderivate in
der Gasphase massenselektiv mit Photoelektron-Photoion-Koinzidenzspektroskopie

untersucht. Dazu wurde Heptacen (7A)n situ Uber eine thermische [4+4]-Cyclo-
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reversion aus zwei Dimeren hergestell‘f‘.Q Theoretische Arbeiten haben gezeigt,
dass diese thermisch verbotene Reaktion schrittweise Giber den Bruch zunachst einer
C-C-Bindung und der Bildung einer biradikalischen Spezies verlauft28 Anhand

von Elektronenspinresonanzmessungen (ESR) konnten Indizien fur diesen Mechanis-
mus gesammelt werden. So wurde eine diradikalische Spezies mit einer sehr kleinen
Singulett-Triplett-Liicke im Festkdrper nachgewiesen. Dies ist in gutem Einklang mit
einem weiteren Mechanismus, der unter &hnlichen Bedingungen wie in Literdtt?d

zur Bildung gréyerer Mengen von mindestens zwei unterschiedlichen Dihydropenta-
cenen unter Hochtemperatur-Vakuum-Sublimationsbedingungen fiihren kénnte. Zu-
nachst soll ein moglicher Mechanismus der Dihydroheptacen und Heptacenbildung
in Abb.37 diskutiert werden.

Abbildung 37: Reaktionsmechanismus der Bildung von Dihydroheptacenen beim Er-
hitzen der Diheptacene auf 30TC. Es liegen experimentell zwei Diheptacen-Isomere

vor. Der Mechanismus ist hier exemplarisch fir ein Diheptacen gezeigt.

Die Synthese der Diheptacenvorstufen erfolgte Uber eine modi zierte Meerwein-
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Ponndorf-Verley-Reduktion nach Refered49 und ergab eine Mischung aus zwei
Dimeren, einem By- und einem G-symmetrischen Isomef40 Der Mechanismus
ist exemplarisch fur nur ein Dimer dargestellt. Durch das Erhitzen des Dimers
konnte nun in Ubereinstimmung mit der theoretischen Beschreibung der [4+4]-
Cycloreversion zunéachst eine Bindung brech€r?® und eine diradikalische Spezies
(7,7 -Diheptacenyl-Diradikal) entstehen. Dieses kdnnte seinerseits sowohl zu Hepta-

cen als auch zu Periheptacen und Dihydroheptacen (DHH) reagieren.

Abbildung 38: ESR-Signalintensitat einer Probe aus erhitztem Diheptacen. Signal

bei vollem und halbem Feld (a,b).

Um diesen Mechanismus zu untermauern wurden Elektronenspinresonanz-
Messungen (Abb.38) €ngl. electron paramagneticresonance, EPR von erhitzten
Diheptacen-Pulverproben durchgefihrt. Mit dieser Methode ist es mdglich, Uber die
resonante Mikrowellenabsorption einer Probe im &uyeren Magnetfeld Materialien
mit einem permanenten magnetischen Moment (ungepaarte Elektronen) nachzuwei-

sen.
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Abbildung 39: ESR-Signalintensitat gegen die Temperatur T (a) und 1/T (b).

Nach dem Erhitzen der Diheptacen-Probe konnten zwei Signale (bei ganzem und
halbem Feld) nachgewiesen werden, welche aufgrund der chemischen Verschiebung
von 3338 G einem organischen Radikal zuordnet werden konnten. Dieses Signal hat
sich erst nach dem Erhitzen gebildet, somit konnte es einem Reaktionsprodukt der
thermischen Behandlung der Diheptacene zugewiesen werden. Das Signal bei halben
Feld weist auf einen biradikalischen Charakter der detektierten Spezies K2 ) Bei-
de Signale zeigen die gleiche reversible Temperaturabhangigkeit. Uber die reversible
Temperaturabhangigkeit konnen Rickschlisse auf den elektronischen Grundzustand
der Verbindung gezogen werden: Mathematisch lasst sich die Temperaturabhangig-
keit der ESR-Signalintensitat tber eineBIeaney-Bowers-Funktioh128 mit der all-
gemeinen Gaskonstanten R, der Austauschwechselwirkung J (J = 0.%s7) und

der Temperatur T beschreiben (Vgl. GI.18§128

= C 3exp(W (18)

T Taen(2)

Reversible temperaturabhangige ESR-Messungen {6 Schritte) wurden im Tem-
peraturbereich von 4 K bis Raumtemperatur durchgefihrt (Vgl. Abb.38, 39) und
zeigen eine klare Steigerung und eine exponentielles Verhalten der Signalintensitat
bei niedrigen Temperaturen. Geméay deBleaney-Bowers-Funktionkann eine positi-

ve Signalzunahme beim Abkuhlen nun bedeuten, dass die analysierte Spezies einen
Triplett-Grundzustand hat, oder dass ein Singulett-Grundzustand vorliegt, bei dem
der Energieabstand zwischen dem Singulett und dem Triplett-Zustand sehr gering

ist. Bei der Auftragung der Signalintensitat gegen 1/T kann eine Abweichung vom
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linearen Verhalten festgestellt werden (Abbildung 38b). Dies spricht eher fur ei-
ne Singulett-Spezies, die eine sehr kleine energetische Liicke zwischen Singulett und
Triplett aufweist. Die experimentelle Licke wurde mit deBleaney-Bowers-Funktion

bestimmt und die Analyse ergab fur Est einen Wert von +0.022 eV.

Weitere Hinweise auf die Reaktivitdt von Heptacen in der Gasphase konnen Uber
Photoelektronen-Photoion-Koinzidenzspektroskopie (ms-TPES) erhalten werden.
Diese Methode ist besonders geeignet, um Reaktionsprodukte zu identi zieren, da
sie es moglich macht, massenselektiert Photoelektronenspektren in der Gasphase
aufzunehmen. Die thermische Zersetzung des Diheptacens erfolgte bei ZBQund

bei einem Druck von 5 x 107 mbar und resultierte in der Verdampfung von Hep-
tacen (278 g/mol) und Dihydroheptacenen (280 g/mol). Nach einer relativ kurzen
Zeit versiegte der Molekul uss in der Gasphase und es verblieb ein schwarzer Rest,
den man auch nicht bei hoheren Temperaturen (+10€C) sublimieren konnte. Dies
konnte ein Indiz fur eine Polymerisation im Festkorper sein.

Die elektronischen Strukturen der Massen 280 und 278 g/mol sind in Abb.41 dar-
gestellt. Anhand der unterschiedlichen lonisierungsenergie kdnnen mindestens zwei
unterschiedliche Dihydroheptacene mit der Masse 280 g/mol, das 5,18-, 7,16- und das
6,17-Dihydroheptacen (Vgl. Tab.8, Abb.40 Strukturen 2-4) klar identi ziert werden.

Tabelle 8: Vergleich der experimentellen, vertikalen und adiabatischen lonisierungs-

energien (IE) von Dihydroheptacen-lsomeren.

Isomer IE exp/€V  |E ,0:(CBS-QB3)/eV |IE e (CBS-QB3)/eV
1,4-DHH (1) - 6.19 6.14
5,18-DHH (2) - 6.36 6.41
6,17-DHH (3) 6.7 6.72 6.78
7,16-DHH (4) 7.1 6.87 6.95

Die lonisierungsenergien von vier Dihydroheptacenen wurden daflr verglichen,
und die geringste Abweichung mit dem Experiment war bei den oben genannten Iso-
meren gegeben. Dies ist nicht verwunderlich, da diese Isomere auch in der Synthese

der Diheptacene nachgewiesen werden konnten (40), und es sich laut Rechnung um
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die stabilsten Verbindungen mit lediglich 0.06 eV Energieunterschied handelt. Auch
ist es moglich, dass eine sehr geringe Dihydroheptacen-Verunreinigung der Dimere,
die unter der Nachweisgrenze fitH-NMR-Spektroskopie liegt, zur Bildung gréyerer
Mengen Dihydroheptacen gefiihrt hat. Es konnte allerdings auch ein Indiz fir den

oben genannten Mechanismus der Zersetzung sein.

Abbildung 40: Allgemeine Strukturformeln der berechneten Diheptacen-Isomere (1-
4).

Es wurden Photoelektronenspektren von Heptacen (M = 278 g/mol) in der Gas-
phase aufgenommen und anhand einer Franck-Condon-Simulation beschrieben. Uber
eine Franck-Condon Simulation ist es mdglich Aussagen tber die Wahrscheinlichkeit
von Schwingungstibergdngen zu machen, da bei der Photoionisation neben der loni-
sierung eine Anregung in einen Schwingungszustand des Radikalkations statt ndet.
Im Falle des Heptacenradikalkations sind die tber die Franck-Condon-Simulation
berechneten aktiven Moden: 193,57 crh (0(0) ) 1(1v9)), 390,37 cm?! (0(0) )
1(2v9)), 528,29 cm? (0(0) ) 1(1v29)), 782,35 cm?! (0(0) ) 1(1v45)), 1200 cm?
(0(0) ) 1(1v80)), 1.409,86 cm! (0(0) ) 1(1v98)) und 1.543,75 cm! (0(0) )
1(1v111)). Die Ubergange wurden mit einer Gauyfunktion verbreitert dargestellt.
Die Struktur des simulierten und des experimentellen Spektrums weicht zwischen
6.2 und 6.4 eV leicht ab. Dies kommt daher zustande, dass das Molekil im heiyen

Zustand ionisiert wurde, und somit auch Anregungen, die nicht aus dem Schwin-
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gungsgrundzustand erfolgen, mdglich sind. Bei der Simulation hingegen wurde ein
Temperaturwert von -273,15°C angenommen. Die lonisierung bei 6.2 und 7.2 eV er-
folgte aus den B, und A,-symmetrischen HOMO und HOMO-1-Orbitalen. Um die
lonisierungsenergie langerer Acene theoretisch zu beschreiben wurden Rechnungen

durchgeflhrt.
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Abbildung 41: Unterschiede zwischen den ms-TPES-Spektren von Heptacen und den

Dihydroheptacenen (3,4) (a) und jeweilige Einzelspektren mit FCS (b,c).

Eine zentrale Materialgroye ist die erste lonisierungenergie (IE) eines Molekdls,
diese ist de niert als entweder die energetische Di erenz zwischen dem neutralen

Molekil und dem Radikalkation in der Geometrie des Neutralteilchens (vertikale
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IE) oder die Energiedi erenz zwischen den stabilsten Geometrien von Neutralteil-
chen und Radikalkation (adiabatische IE). Die lonisierungsenergien der Acene wur-
den schon vielfach theoretisch beschriebéﬂ‘]{i 24 allerdings gelang die Messung der
experimentellen lonisierungsenergie nur bis zum Hexacd?9 Um die lonisierungs-
energien von Benzol (1A), Naphthalin (2A) und der Acene bis Heptacen (7A) mit
dem CBS-QB3 Theorieniveau und die Ergebnisse mit Rechnungen aus der Literatur

zu vergleichen wurden die Werte in Abbildung 42 dargestellt.

Abbildung 42: Auftragung der vertikalen, adiabatischen (CBS-QB3-Theorieniveau)
und experimentellen lonisierungsenergie (IE) von Benzol bis Heptacen gegen die
Anzahl der Benzolringe (a). Vergleich von experimentellen und theoretischen loni-

sierungsenergien langerer Acene mit der Literatytt8 24 (b).

Die berechneten lonisierungsenergien (CBS-QB3 Theorieniveau) von Benzol bis
Heptacen sind zusammen mit den experimentellen lonisierungsenergien in Tabelle
9 beschrieben. Au allig ist, dass sich die adiabatischen und vertikalen lonisierungs-
energien nur um 0.1-0.05 eV unterscheiden. Dies lasst sich dadurch erklaren, dass
sich die Geometrie der Radikalkationen im Vergleich zu den Neutralteilchen nur

geringfugig andert (siehe Strukturen im Anhang).
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Tabelle 9: Vergleich der lonisierungsenergien von Benzol bis Heptacen.
Acen |E ¢p/eV  |IE ,4.(CBS-QB3)/eV |IE e (CBS-QB3)/eV

1A 9.24130 9.34 9.45
2A 8.15130 8.17 8.27
3A 7.41131 7.45 7.55
4A 6.9713D 6.91 7.00
5A 6.6113D 6.51 6.56
6A 6.44129 6.27 6.32
7A 6.20 6.07 6.11

Um nun die Groye der HOMO-LUMO Bandliicke zu bestimmen wurden die Elek-
tronena nitaten (EA) von Benzol bis Heptacen berechnet und mit experimentellen
Werten verglichen (Abb.42, Tab. 10). Die adiabatische Elektronena nitat (EAuq)
ist die Energiedi erenz zwischen dem Grundzustand des Radikalanions und dem
Grundzustand des Neutralteilchens. Wieder ist die Ubereinstimmung zwischen den
Literaturwerten, den experimentellen Spektren und den berechneten Werten sehr

gut.

Tabelle 10: Vergleich der Elektronena nitaten von Benzol bis Heptacen.

1A -1.1133 -1.10 -1.64
2A -0.19132 -0.31 -0.27
3A 0.53133 0.65 0.54
AA 1.07134 1.21 1.10
5A 1.39133 1.60 1.50
6A ; 1.92 1.83
7A ; 2.15 2.06

In Abbildung 42 sind die Elektronena nitdten und lonisierungsenergien der iso-
lierten Molektle schematisch aufgetragen und die Guite der Rechnungen mit der Li-
teratur verglichen. Allgemein kann man sagen, dass die Elektronena nitat zunimmt

und lonisierungsenergie (Vgl. Tab. 10+11) sowie die fundamentale Bandltcke in der
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Reihe der Acene abnimmit.

Abbildung 43: Berechnete Elektronena nitaten und lonisierungsenergien von Ben-
zol bis Heptacen (a) und exponentieller Fit der fund. Bandliicke (y = 2.78 eV +
10.59 eV exp(-n/3.13), R = 0.99953) (b).

Tabelle 11: Parameter des exponentiellen Fits der Bandliicken von Benzol bis Hep-

tacen, analog zu Refl23
Funktion Eq+A*exp(-n/t)

2 0.0265
R? 0.99953
Eo 2.78119 0.1252
A 10.5881 0.09399
t 3.12706 0.11354

Die Bandlicken von Benzol bis Heptacen wurden mit Hilfe eines exponentiellen
Fits mit der Funktion E = E o+Aexpl[-n/t] beschrieben (Vgl. Abb.43 und Tab.11). N
steht fUr die Anzahl der Benzolringe, und &, A und t beschreiben zuséatzliche Para-
meter. Fur eine sehr groye Anzahl an Benzolringen geht der Exponentialterm gegen
0, und die Funktion verlauft gegen den Wert von & (2.78 0.13 eV). Die Extrapo-
lation der optischen Bandlicke ergab einen Wert von 1.23 & bzw. 1.18 e\/(,47)
wohingegen die elektronische Bandliicke, die aus STS-Daten ermittelt wurde, gegen
0.95 0.05 eV123 fiir ein unendlich langes -System verlauft. Diese Ergebnisse

sind nicht verwunderlich, da die Bandlicke, die aus der Di erenz von lonisierungs-
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energie und Elektronena nitat ermittelt wird, aufgrund von Polarisationse ekten

und der Exzitonenbindungsenergie in der Regel deutlich groyer (436

Abbildung 44: lonisierungsenergien und Elektronena nitaten von Benzol bis Hep-

tacen, berechnet mit dem CBS-QB3-Theorieniveau.

Zusammenfassend gibt sich ein sehr stimmiges Bild aus der Abnahme der Band-
licke, der Zunahme der Elektronena ntat und der Abnahme der lonisierungsenergie
in Abhéngigkeit der Acenlange. Abbildung 44 zeigt dieses Verhalten fur die isolier-
ten Molekile von Benzol bis Heptacen relativ zum Vakuumniveau. Die HOMO und

LUMO-Orbitale rutschen energetisch immer naher zusammen.
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4.5 Ober d&chensynthese von Peritetracen auf Cu(110)

Das Interesse an den optischen und elektronischen Eingenschaften von Nanogra-
phen und Nanographenausschnitten hat die Entwicklung neuer Synthesestrategien,
wie zum Beispiel die thermisch induzierte Cyclodehydrogenierung auf Metallober-
achen, angetrieben.n-Periacene sind kleine Ausschnitte des Nanographengitters
und kdnnen als an derperi-Positionen zusammengesetzte Acene beschrieben wer-
den, wobein die Anzahl der annelierten Ringe bezeichnet, die durch den latera-
len Zusammenschluss zu rechteckigen Nanographenstiicken gebildet werden. Eini-
ge losungsbasierte Synthesestrategien Periacene (n2) herzustellen waren auf-
grund der schlechten Ldoslichkeit der Zielverbindungen nicht erfolgreiéi‘@z 138

Die Gruppe von R. Fischer hat 2015 zum ersten Mal gezeigt, dass sich aus 6,6 -
Bipentacen-Molekilen auf einem Au(111)-Kristall Peripentacen tber eine thermisch
induzierte Schollreaktion herstellen 1asstd Trotz der erschwerten Synthese sind
Periacene vielversprechende Kandidaten in der Spintronik und in anderen elektro-
nischen Anwendungerﬁ.lc"9 140 £s wurde bereits gezeigt dass die Ober achensyn-
these von Phenanthro[1,10,9,8-opqgra]perylen auf Cu(110) erfolgreich war, allerdings
auf Cu(111) zur Bildung von Nanographen fiihrté38 83 Alle Ober achensynthe-
sen von Periacenen wurden aus den Vorstufen, die an ihrem mittleren Benzolring
verknupft sind durchgefuhrt. Somit ist die Frage o en, ob eine Ober achenreaktion
ebenfalls mdglich ist wenn die Acenmolekiile an den &uyeren Benzolringen verkniupft
sind, da die beiden Acene flr eine erfolgreiche Synthese parallel angeordnet sein mis-
sen.

In diesem Kapitel wird die thermisch induzierte Cyclodehydrogenierung von 1,1°-
Biteracen (Bi4A) zu Peritetracen auf einem Cu(110)-Kristall im Ultrahochvakuum

untersucht. (Vgl. Abb.45)

80



4 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 45: Optimierte Geometrie von Peritetracen und 1,1'-Bitetracen
(B3LYP/6-311G**-Theorieniveau).

Dafur wurden die 1,1'-Bitetracenmolekile tUber Molekularstrahldeposition auf
einen reinen Cu(110)-Kristall aufgedampft. Uber das Heizen der Bitetracen-
Molekdule auf der Ober &che bei 25%C fir 30 min sollten Peritetracenmolekule her-
gestellt werden, welche mit dem Rastertunnelmikroskop untersucht werden kénnen.
Auyerdem soll in diesem Kapitel gezeigt werden, dass sich unter den gleichen Be-
dingungen kein Peritetracen aus geheiztem Tetracen (4A) bildet.

Um sicherzustellen, dass es mdoglich ist, die 1,1'-Bitetracenvorstufe ohne Zerstérung
des Molekuls aufzudampfen, wurden zunachst PM-IRRAS-Messungen von einem ca.
10 nm dicken Film auf Kupfer vorgenommen und mit der Messung einer Pulverpro-
be in einem KBr-Presslig verglichen. Zusatzlich wurden die PM-IRRAS-Messung
mit einer DFT-Rechnung des Molekils (B3LYP/6-311G** Theorieniveau) vergli-
chen (Abb.46 a,b). Die Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Experiment ist
zufriedenstellend. Beim Vergleich fallen geringe Unterschiede in der Intensitat von
experimentellen und theoretischen Banden auf. Insgesamt sind aber alle sehr inten-
siven Banden auch in den Rechnungen vorhanden. Um eine bessere Vergleichbarkeit
mit dem Experiment zu gewahrleisten wurden die theoretischen Schwingungsbanden
Uber eine Gauyfunktion (Linienbreite, 10 cm?) dargestellt. Zwei markante Schwin-
gungen sind im Experiment sichtbar: 898.6 cnt und 1289.4 cm?. Der Vergleich
mit den Rechnungen zeigt, dass sich in diesen Energiebereicbetof-planeund in-

plane Schwingungen bezuglich der Molekilebene eines Tetracen-Molekils be nden.
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Die PM-IRRAS-Methode ermdglicht es die Orientierung von Molekil Imen zu er-
mitteln. Die PM-IRRAS-Technik kombiniert die zweifache Transmission durch den
Molekdl Im und die Re exionsmessung an einer metallischen Ober ache. Die Ver-
wendung von polarisierter Strahlung hat den Vorteil, dass das Spektrum nur Wech-
selwirkungen mit Dipolen der Molekuls parallel zur Einfallsebene des eintre endes
Strahls zeigt. Im KBr-Pressling der Pulverprobe wirde man keine Vorzugsorien-
tierung der Molekile erwarten, somit dient diese Messung als Vergleich. Deswegen
wurden die Intensitatsverhéaltnisse zwischen den markantesten Peaks 898.6 €m
(out-of-plan@ und 1289.4 cm? (in-plane) verglichen und ein Verhaltnis von ca. 3:1
(Film) bzw. 2:1 (KBr-Pressling) bestimmt. Dieses Ergebnis liefert kein Hinweis auf

eine Vorzugsorientierung der Molekile im 10 nm dicken Film.

Abbildung 46: IR-Spektren der 1,1'-Bitetracenvorstufe: Vergleich des Transmis-
sionsspektrum der Festkérperprobe in Kaliumbromid mit dem berechneten IR-
Spektrum (B3LYP/6-311G**) (a) und der PM-IRRAS-Messung eines 10 nm dicken
Films auf Kupfer (b).

Zum Vergleich wurden noch Messungen von Tetracen im KBr-Pressling und auf
der Cu(110)-Ober a&che durchgefuhrt (Vgl. Anhang). Deutliche Unterschiede in den
PM-IRRAS-Messungen sind ein mdgliches Indiz dafur, dass die Molekille zersto-
rungsfrei im Ultrahochvakuum auf die Ober ache sublimiert werden kénnen.

Die Verknuipfung neuer C-C-Bindungen zwischen zwei Aromaten ist Uber eine
Ober achen-Schollreaktion méglich. Der exakte Reaktionsmechanismus ist noch nicht

bewiesen und wird kontrovers diskutiert. Dennoch sind zwei alternative Reakti-
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onsmechanismen Uber ein Radikal-Kationefgl. radical cation pathway oder ein
Arenium-Kation (engl. arhenium cation pathway in Lésung akzeptiert.(l‘”) Der
auf der Ober ache ablaufende radikalische Mechanismus der Schollreaktion von 1,1'-
Bitetracen ist in Abbildung 47 dargestellt. So kdnnte die Reaktion zum Peritetracen

schrittweise Uber die Bildung einzelner C-C-Bindungen ablaufen.

Abbildung 47: Radikalischer Mechanismus der Scholl-Reaktion von 1,1'-Bitetracen

auf Cu(110). Mechanismus dargestellt im Uhrzeigersinn.

Die STM-Studien von 1,1'-Bitetracen und Tetracen auf Cu(110) sind in Abbil-
dung 48 dargestellt. Hierzu wurden Monolagen aufgedampft und fir 30 min auf
ca. 250°C geheizt. Deutliche strukturelle Unterschiede sind zwischen den beiden
Darstellungen oben und unten sichtbar. Uber ein Hohenpro | kann die Breite der
Strukturen abgeschatzt werden. Diese Messung wurde an vielen unterschiedlichen
Stellen Gberpruft (Vgl. Anhang). Die Breite der Molekule betragt im Falle von Tetra-
cen 0.6 nm und im Falle des 1,1'-Bitetracens 1.2 nm. Auch die Vorzugsorientierung
der Molekiile ist unterschiedlich. Tetracen orientiert sich mit seiner langen Achse di-
rekt entlang der[110]-Richtung des Substrats, wohingegen geheiztes 1,1'-Bitetracen
in beide Richtungen angeordnet ist. Die Tetracenmolekile erscheinen an den En-

den etwas heller, was auf eine leichte Durchbiegung der Molekile hindeutet, analog
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zu Pentacen auf Cu(llO).143 Die 1,1'-Bitetracen Molekiile scheinen im Vergleich
dazu ach auf der Ober &che angeordnet zu sein. Eine kleine Liicke zwischen den
Molekulen legt die Vermutung nahe, dass die Schollreaktion moglicherweise nicht
vollstandig abgelaufen ist und sich vermutlich noch nicht alle drei C-C-Bindungen

ausgebildet haben.

Abbildung 48: STM-Aufnahmen geheizter Tetracen- (a,b) und 1,1'-Bitetracen-
Monolagen (d,e) bei (0.1 V/300-500 pA). Die Orientierung des Substrates ist durch

einen schwarzen Pfeil gekennzeichnet. Hohenpro | an markierter Stelle (c,f).

Die Strukturen aus den STM-Messungen wurden zusatzlich noch mit DFT-
Rechnungen von Tetracen, 1,1'-Bitetracen und Peritetracen verglichen (Vgl. Ab-
bildung im Anhang). Alle STM-Aufnahmen wurden mit einer Spannung von -0.1 V
aufgenommen. Bei dieser Spannung wurden wir erwarten, dass Elektronen aus dem
besetzten LUMO-Orbital von Tetraced2® und moglicherweise dem HOMO-Orbital

von Peritetracen zur Spitze ieyen.
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Abbildung 49: Optimierte Struktur von Peritetracen und Tetracen (B3LYP/6-
311G**-Theorieniveau) (a,b,c,d).

Deswegen sind die Molekulorbitale des isolierten Molekils in Abbildung 49 dar-
gestellt. Die Ubereinstimmungen zwischen Rechnungen und Experimenten sind gut.
Einzig die Einbuchtung in Mitte der 1,1'-Bitetracen Molekule stimmt nicht mit der
Struktur des HOMOs in der Gasphase uberein. Dies kdnnte auf einen Messfehler

oder eine nicht ganz vollstandig abgelaufene Reaktion hindeuten.
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5 Zusammenfassung

Diese Dissertation befasst sich mit den elektronischen Eigenschaften und Orientie-
rung von langeren Acenen an der Grenz ache zu Cu(110) und Ag(110)-Einkristallen,
im Film und in der Gasphase, sowie der Ober dchensynthese von Peritetracen auf
Cu(110).

Zu diesem Zweck wurden von mir Hexacen- und Heptacendimermolekile im Ar-
beitskreis Bettinger hergestellt. Diese konnten im Ultrahochvakuum erhitzt und tber
organische Molekularstrahldeposition als monomere Acene auf einen hochreinen Ein-
kristall aufgebracht werden. Uber die Methoden STM, LEED, XPS, UPS, ARPES
und POT konnte die elektronische Struktur und die Orientierung der Molekile an
der Grenz ache und im Film im Vergleich zu Tetracen und Pentacen untersucht
werden. Die C 1s-Rumpfniveaus der Acene in einem tUber 5 nm dicken Film zeigen
deutliche Unterschiede, die mit einer unterschiedlichen stdchiometrischen Zusam-
mensetzung der Kohlensto komponenten (innere und &uyere C-Hs und C-Cs) erklart
werden kénnen. Auch an der Grenz ache zu den Metallsubstraten zeigen sich deut-
liche Unterschiede in den C 1s-Peaks. Uber einen Ladungstransfer vom Metall zum
Substrat bildet sich eine asymmetrische Peakform zu hoheren Bindungsenergie aus.
Uber POT-Messungen konnte ein mit der Lange der Acene zunehmender Ladungs-
transfer auf dem Cu(110)-Substrat beobachtet werden, der den Grenz achendipol
in entscheidender Weise beein usst. So ist bei allen Acenen auf beiden Substraten
das LUMO gefiillt, bei Hexacen und Heptacen ist zusatzlich noch das LUMO+1
teilweise besetzt. Durch eine ausgepragte Paulirepulsion wird trotz des groyen La-
dungstransfers eine negative Anderung der Austrittsarbeit beobachtet. Hinweise auf
einen Ladungstransfer konnten aus XAS-Messungen und DFT-Rechnungen ermit-
telt werden. Auch in der Orientierung der Molekile auf den beiden Metallsubstra-
ten konnten Unterschiede festgestellt werden. Auf der schwacher wechselwirkenden
Silberober ache konnten mehr Adsorptionsstrukturen nachgewiesen werden als auf

dem Kupfer-Substrat.

Uber Photoelektron-Photoion-Koinzidenzspektroskopie konnte zum ersten Mal die
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lonisierungsenergie von Heptacen in der Gasphase gemessen werden. Der Vergleich
mit den experimentellen Daten kirzerer Acene und DFT-Rechnungen zeigt, dass
die lonisierungsenergie und die fundamentale Bandlticke mit zunehmender Acenlan-
ge abnimmt, wéahrend gleichzeitig die Elektronena nitat zunimmt. Uber die ESR-
Messung des erhitzen Diheptacen-Pulvers ist es moéglich, Aussagen tber die thermi-
sche Stabilitdt und Zersetzung von Diheptacen zu Heptacen zu machen. Im Einklang
zur theoretischen Beschreibung der Cycloreversion ndet dieser Prozess iber eine
schrittweise Spaltung des Heptacendimers und tber eine biradikalische Zwischenstu-
fe statt, sodass auch groyere Mengen unterschiedlicher Dihydroheptacene entstehen

kdnnen.

Im letzten Teil wurde die Ober achenreaktion einer 1,1'-Bitetracen-Vorstufe auf
einem Cu(110)-Substrat zu Peritetracen untersucht. Die 1,1'-Bitetracen-Molekile
wurden im Vorfeld von John Bauer aus dem Arbeitskreis Bettinger hergestellt. Zu-
nachst wurden die Molekule auf einen hochreinen Cu(110)-Kristall aufgedampft und
fur 30 min auf 250°C geheizt. Anschlieyend wurde die Probe unter dem Raster-
tunnelmikroskop untersucht und mit einer Tetracen/Cu(110)-Probe verglichen, die
unter gleichen Bedingungen behandelt wurde. Es wurden klare Hinweise auf eine
teilweise abgelaufene Ober achenreaktion zum Peritetracen festgestellt, wohinge-
gen die Tetracenmolekile beim Erhitzen scheinbar intakt bleiben. Die Stabilitat des
1,1'-Bitetracen-Vorlaufers unter Ultrahochvakuumssublimationsbedingungen konnte

anhand von IR-Messungen bestatigt werden.
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Anhang

Syntheserouten von Hexacen und Heptacen

Die Synthese von Hexacen (Vgl. Abb.50a) erfolgte tiber eine 5-stu ge Reaktion nach
Ref(®: Im ersten Schritt (1) wird Naphthalindicarbonsaureanhydrid mit LiAIH 4
zum Naphthalindiyl-2,3-methanol reduziert. Danach ndet eine Swern-Reaktion zum
Naphthalin-2,3-dialdehyd statt (2). Der nachste Schritt stellt die Reduktion zum 1,4-
Anthracendiol dar (3). Die anschlieyende Aldolreaktion erzeugt das 6,15-Hexacen-
chinon (4), welches Uber eine modi zierte MPV-Reduktion zum Hexacen reduziert

werden kann §).

Abbildung 50: Herstellung von Hexacen und Diheptacenen lber modizierte

Ponndorf-Verley-Reduktionen.

Die Darstellung von Heptac:eh40 fand analog zur Synthese von Hexacen tUber
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eine vierfache Aldolkondensation mit Cyclohexandion statt4) (Vgl. Abb.50b). An-
ders als bei Hexacen wurden bei der Reduktion im nachsten Schritt zwei Heptacen-
dimere hergestellt §). Diese kdnnen Uber eine thermische [4+4]-Cycloreversion bei

320°C zum Heptacen gespalten werder6j.

Darstellung der Diheptacene Uber eine modi zierte Ponndorf-

Verley-Reduktion

Abbildung 51: Synthese der Diheptacene Uber eine modi zierte Ponndorf-Verley-

Reduktion. Es kénnen By- und Cs-symmetrische Diheptacene hergestellt werden.

In einem 100-ml Schlenkkolben werden Al-Pulver (200 mg, 7.4 mmol), Tetrabromo-
methan (17 mg, 51 mol) und HgCl, (20 mg, 74 mol) in Cyclooctanol (16 ml)
unter Argon-Atmosphare suspendiert. Die Mischung wird im Olbad bei 205-22&

far 0.5 h erhitzt. 7,16-Heptacenechinon (400 mg, 0.98 mmol) wird hinzugegeben.
Nach 1.5 h wird die Mischung langsam abgekihlt auf 2&. Im Anschluss wird das
Reaktionsgemisch mit HCI/EtOH (20 ml konz. HCI auf 1 | EtOH) hydrolysiert und
zentrifugiert. Die Loésung wird verworfen und der Feststo wird mehrmals mit einer
1:1 Mischung aus Wasser und Ethanol, mit Ethanol und mit Toluol gewaschen bis
die Losung farblos ist. Nach dem Trocknen wird 130 mg der Heptacendimere erhal-
ten (0.17 mmol, 35%).

IR (KBr ~/cm 1) 1629, 1445, 1296, 950, 909s, 894, 867, 739s, 4AANMR(400

MHz, CDBr3, /ppm): 5.25 (m), 5.30 (s), 7.17 (m), 7.25 (m), 7.29 (m), 7.33 (m),
7.55 (s), 7.68 (s),7.72 (s), 7.85 (m), 8.09 (s), 8.13 (s), 8.32 (s), 8.42 (s).
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Vergleich der Adsorptionsstrukturen von Hexacen auf Ag(110)

Dieser Teil befasst sich mit der Frage, ob das Heizen einer Monolage Hexacen
auf Ag(110) einen Ein uss auf die Orientierung der Moleklle hat. Dazu wurden
Hexacen-Molekile im Ultrahochvakuum auf ein sauberes Ag(110)-Substrat bei Raum-
temperatur aufgedampft und entweder gleich untersucht oder geheizt und dann mit
dem STM untersucht. Der Vergleich der STM und LEED-Messungen einer ungeheiz-
ten mit einer geheizten (5 min auf 280C) Hexacen-Monolage auf einem Ag(110)-
Kristall sind in Abbildung 52 dargestellt.

Abbildung 52: Vergleich der geheizten und ungeheizten Hexacen-Monolagen auf
Ag(110). STM- und LEED-Aufnahmen.

Weder durch die STM-Messungen (Nahordnung) noch in den LEED-Bildern
(Fernordnung) sind nennenswerte Unterschiede zwischen den Orientierungen der
adsorbierten Molekiile sichtbar. Méglicherweise kbnnen unter anderen Bedingungen
(Lange des Heizschritts, Temperatur des Substrates beim Aufdampfen und Tempe-

ratur der Probe beim Messen) Unterschiede festgestellt werden.
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Kohn-Sham-Molekilorbitale von Hexacen

Abbildung 53: Kohn-Sham-Molekilorbitale (LUMO und LUMO+1, GPAW-
Methode) des isolierten Hexacen-Molekils. Die zu unterscheidenden Kohlensto s-

pezies sind farbig eingezeichnet.

Vergleich der Adsorptionshohe von Hexacen auf Cu(110) und
Ag(110)

Die von Andreas Windischbacher berechneten (PBE+D3) vertikalen Adsorptionsho-
hen der einzelnen Kohlensto -Atome zum Metall (A) in den experimentell ermittel-

ten Adsorptionsanordnungen (entlang der Cu-Reihen und entlang der Silberreihen

mit einer Rotation der Molekille um  6°) sind Abb.54 gezeigt.
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Abbildung 54: Vergleich der Adsorptionshéhen von Hexacen auf Cu(110) und auf
Ag(110)

In beiden Fallen konnte an den Enden der Molekile eine Durchbiegung festge-
stellt werden, die im Fall von Silber starker ausgepragt ist. Die vertikale Distanz
zwischen der organischen Verbindung und den Metallen ist signi kant kleiner als die
Summe der van-der-Waals-Radii von Metall und Kohlensto . Dies ist ein Indiz fur

eine starke chemische Bindung (Chemisorption).
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Valenzbandspektren der langeren Acene auf Ag(110) und Cu(110)

Abbildung 55: Vergleich der Valenzbandspektren von Acen-Monolagen auf Ag(110)
(a) und Cu(110) (b) zur Bestimmung der Austrittsarbeit. Alle Spektren wurden mit

einer Hel Anregung (h = 21.2 V) gemessen.

IR-Messungen von Tetracen und 1,1'-Bitetracen im Vergleich

Abb.56 zeigt den Vergleich der Transmissions- (a) und der PM-IRRAS-Spektren (b)
von Tetracen und 1,1'-Bitetracen. Nur geringe Unterschiede sind zwischen den Mo-
lektlen im KBr-Pressling zu sehen. Bi4A zeigt zwei zusatzliche Banden im Bereich
zwischen 2500 und 3000 cm. Auch sind die Banden um einige Wellenzahlen ver-
schoben. Deutliche Unterschiede sind in den PM-IRRAS-Spektren zu sehen, so dass
eine klare Unterscheidung mdglich ist. Dies ist ein klares Indiz, dass das Molekill
beim Erhitzen stabil ist und die C-C-Bindung zwischen den beiden Tetracen-Ringen
nicht ged net wird. Beim Vergleich von Pulver und 10 nm Ober achenspektrum auf
Kupfer fallt auf, dass die Tetracen-Molekile vermutlich eine Vorzugsorientierung
aufweisen. Die Tetracen Molekile liegen im Festkorper in einem Fischgratenmuster

(herringbong angeordnet vor.
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Abbildung 56: Vergleich der PM-IRRAS-Messungen von einer 10 nm dicken

Tetracen- und einer 1,1'-Bitetracen-Schicht auf Cu(110).

XPS- und UPS-Messungen von Bitetracen und Tetracen im

Vergleich

Um die Unterschiede in der elektronischen Struktur zu untersuchen wurden UPS-
und XPS-Messungen von Tetracen und 1,1'-Bitetracen Imen (Abb.57), mit einer
Schichtdicke von mehr als 4 nm durchgefihrt. Im direkten Vergleich der beiden
Molekile kann man nur wenige Unterschiede erkennen: In den Valenzbandspektren
sehen wir im Falle von Tetracen Peaks bei 1.7, 3.0, 6.6 und 8.7 eV und bei 1,1'-
Bitetracen Peaks bei 1.7, 3.1, 6.6 und 9.1 eV. Zwei zusatzliche Peaks erscheinen im
Bereich von 5 und 8 eV im Tetracen-Film. Die C 1s-Spektren des Filmes lassen sich
gut mit einem stochiometrischen Modell aus drei unterschiedlichen Kohlensto kom-

ponenten beschreiben.

Abbildung 57: UPS- (a) und XPS-Spektren (b,c) von 1,1'-Bitetracen und Tetracen

im Vergleich.
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Auch die Satellitenstrukturen der C 1s-Peaks unterscheiden sich nicht signi kant.
Dies deutet auf eine ahnliche HOMO-LUMO-Bandlicke hin.

XPS-Spektren von einem 1,1'-Bitetracen-Film, einer Monolage und einer

geheizten Monolage im Vergleich

Um die Ober achenreaktion von 1,1'-Bitetracen zum Peritetracen zu untersuchen
wurden XPS-Messungen von einer dicken Schicht, einer Monolage und einer ge-
heizten Monolage durchgefuhrt (Abb.58). Wieder wurde ein stéchiometrisches Fit-
Modell verwendet, um die Peakformen zu beschreiben. Es sollte herausgefunden
werden, ob beim Heizen aus einer Monolage 1,1'-Bitetracens(@,,) Peritetracen

mit einer anderen chemischen Zusammensetzungs{8,;) entsteht.

Abbildung 58: C 1s-Niveau von 1,1'-Bitetracen: Film, Monolage und geheizte Mo-

nolage mit stochiometrischem Peak-Fit.

In allen drei Féllen beschreibt der Peak-Fit die experimentellen Daten gut. Dies

kdnnten ein Hinweis auf eine abgelaufene Reaktion sein.
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Linienpro le an STM-Aufnahme von geheizten 1,1'-Bitetracen-Molekilen
auf Cu(110)

Abbildung 59: Linienprole an STM-Aufnahme von geheizten 1,1'-Bitetracen-
Molekulen auf Cu(110).

DFT-Rechnungen

Optimierte Struktur des neutralen Benzolmolekils

Abbildung 60: Optimierte Struktur des isolierten Benzolmolekiils (in A) (CBS-QB3-
Theorieniveau).

C 0.000000000 1.448583000 0.000000000
C 1.254509000 0.724291000 0.000000000
C -1.254509000 0.724291000 0.000000000
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Optimierte Struktur des neutralen Naphthalinmolekls

Abbildung 61: Optimierte Struktur des isolierten Naphthalinmolekiils (in A) (CBS-

QB3-Theorieniveau).
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Optimierte Struktur des Naphthalinradikalkations
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Optimierte Struktur des neutralen Anthracenmolekiils

Abbildung 62: Optimierte Struktur des isolierten Anthracenmolekiils (in A) (CBS-

QB3-Theorieniveau).
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Optimierte Struktur des neutralen Tetracenmolekils

Abbildung 63: Optimierte Struktur des isolierten Tetracenmolekiils (in A) (CBS-

QB3-Theorieniveau).
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Optimierte Struktur des neutralen Pentacenmolekiils

Abbildung 64: Optimierte Struktur des isolierten Pentacenmolekiils (in A) (CBS-

QB3-Theorieniveau).
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Optimierte Struktur des Pentacenradikalkations
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Optimierte Struktur des neutralen Hexacenmolekiils

Abbildung 65: Optimierte Struktur des isolierten Hexacenmolekiils (in A) (CBS-

QB3-Theorieniveau).
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CBS-QB3 (0 K)= -998.566774 F

Optimierte Struktur des Hexacenradikalkations
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Optimierte Struktur des neutralen Heptacenmolekils

Abbildung 66: Optimierte Struktur des isolierten Heptacenmolekiils (in A) (CBS-

QB3-Theorieniveau).

O O I O

0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000

8.562848000
7.391517000
7.391548000
7.391548000

110

0.716933000
2.494500000
1.409504000
-1.409504000



I OO0 o T Oo IT O o I o IT O0Oo0ooooIxToOoIxTOoOoIxIxTOoxT T OO0 oo

0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000

6.126777000
8.562848000
6.126777000
4.921885000
4.922714000
7.391517000
3.677246000
4.922714000
2.459893000
3.677246000
2.460310000
4.921885000
1.225948000
2.460310000
0.000000000
1.225948000
0.000000000
2.459893000
-1.225948000
0.000000000
-1.225948000
0.000000000
-2.459893000
-2.459893000
-2.460310000
-3.677246000
-2.460310000
-3.677246000
-4.921885000
-4.921885000
-4.922714000

111

0.728353000
-0.716933000
-0.728353000
1.407537000
-2.493227000
-2.494500000
0.729701000
2.493227000
1.408600000
-0.729701000
-2.494155000
-1.407537000
0.730613000
2.494155000
1.408926000
-0.730613000
-1.408926000
-1.408600000
0.730613000
2.494458000
-0.730613000
-2.494458000
-1.408600000
1.408600000
2.494155000
0.729701000
-2.494155000
-0.729701000
1.407537000
-1.407537000
2.493227000



I T T T O T O I O O O T O

CBS-QB3 (0 K)= -1151.919234 E

Optimierte Struktur des Heptacenradikalkations
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Optimierte Geometrie eines isolierten 1,1'-Bitetracenmolekiils

Abbildung 67: Optimierte Struktur eines isolierten 1,1'-Bitetracenmolekiils (in A)

(B3LYP/6-311G**-Theorieniveau).
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E(RB3LYB)=-1385.49931416 K

Optimierte Geometrie eines isolierten Peritetracenmolekils

Abbildung 68: Optimierte Struktur eines isolierten Peritetracenmolekils (in A)

(B3LYP/6-311G**-Theorieniveau).
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Optimierte Geometrie eines isolierten Tetracenmolekils

Abbildung 69: Optimierte Struktur eines isolierten Tetracenmolekiils (in A)
(B3LYP/6-311G**-Theorieniveau).
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